
Ammoniak -
Lösung

TiOSO -4 

Lösung

Niederschlag 
absaugen

Probe 1
Trocknung
bei 100°C

Lösung in
HNO3

PEG 2000- 
Lösung

Rühren, Er-
hitzen (65°C)

Eindampfen
der Lösung

Zentri-
fugieren

Trocknung
bei 100°C

Niederschlag
Probe 3

Erhitzen
auf 100°C

Tempern
bei 400°C

Zentri-
fugieren

Trocknung
bei 100°C

Niederschlag
Probe 4

Probe 5

Probe 2

Eindampfen
der Lösung

Tempern
bei 400°C
Tempern
bei 400°C

Lösung

Lösung
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