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Einleitung

1. Einleitung

Proteine sind Grundbausteine lebender Organismen mit vielfaltigen Funktionen.
Sie dienen unter anderem als Enzyme (Biokatalysatoren), Hormone, molekulare
Rezeptoren, lonenkandle, Transprortproteine und Strukturproteine.

Eine ebenfalls bedeutende Eigenschaft von Proteinen ist ihre
Grenzflachenaktivitat. Unter Proteinadsorption versteht man die Ansammlung
von Proteinmolekilen an einer fest-flissigen, flussig-flissigen und flUssig-
gasformigen Grenzflache. Sie spielt immer dann eine grol3e Rolle, wenn
Proteine mit einer Grenzflache in Kontakt treten und sich hierdurch die
physikalischen und chemischen Eigenschaften der Grenzflache verandern. Die
Untersuchung der Proteinadsorption an einer fest-flissig-Grenzflache ist
Gegenstand dieser Arbeit. Von Bedeutung ist dieser Vorgang vor allem fur die
Biologie und in die Medizin. So kann z.B. die Adsorption des im Blut enthaltenen
Proteins Fibrinogen zur Bildung von Thrombosen an Implantatmaterialien des
Herz- Kreislaufsystems fuhren [103,104]. Ein weiterer negativer Effekt, der
ebenfalls auf die Proteinadsorption zurickgefuhrt werden kann, ist die Bildung
von Plague an Zahnen und Zahnersatz [77,106]. Auch das sogenannte Faulen
von Kontaktlinsen resultiert aus dem Kontakt mit dem in der Tranenflissigkeit
enthaltenen Protein Lysozym [45]. Zusétzlich zu den unerwiinschten Effekten
der Proteinadsorption gibt es auch Falle, in denen Proteinadsorption gezielt
eingesetzt wird. In der Zellbiologie werden beispielsweise Proteinschichten
verwendet, um durch Adh&sion das Wachstum dicht besiedelter in vitro
Zellkulturen zu ermoglichen [19]. Ein weiteres Anwendungsgebiet fur die gezielte
Proteinadsorption ist die Verwendung sogenannter Biochips [65]. Bei diesen sind
Bereiche der Oberflache unterschiedlich beschichtet, sodass jeder Bereich
spezifisch Proteine bindet. Daher kdnnen Biochips dazu verwendet werden,
unterschiedliche Proteine einer Losung nachzuweisen und zu analysieren. All
diese Beispiele zeigen die Notwendigkeit der Untersuchung des Effekts der
Proteinadsorption sowohl im Rahmen der Grundlagenforschung als auch im
Hinblick auf die Entwicklung biotechnologischer Materialien.

Der Prozess der Proteinadsorption ist ein Prozess, der einhergeht mit dem
Erreichen eines thermodynamischen Gleichgewichts zwischen dem adsorbierten
Protein und der Proteinlésung. Daher ist es fiur die Untersuchung der
Proteinadsorption notwendig, dass diese in situ, d.h. mit der umgebenden
Proteinldésung, stattfindet. Es existieren zahlreiche Methoden, mit denen die
Proteinadsorption untersucht wird. Roéntgen- und Neutronenreflektometrie,
Ellipsometrie, Oberflachenplasmonresonanz-Spektroskopie (SPR), zirkularer
Dichroismus-Spektroskopie (CD-Spektroskopie), Fluoreszenz-Spektroskopie bei
interner Totalreflexion (TIRF) und kalorimetrische Methoden sind nur einige
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Beispiele. Sowohl die Rontgenreflektometrie als auch die
Neutronenreflektometrie bieten die Moglichkeit das vertikale Dichteprofil des
adsorbierten Proteins zu untersuchen. Neue Synchrotronstrahlungsquellen
erlauben dabei durch ihre hochenergetische Rontgenstrahlung und hohen
Photonenfluss den Zugriff auf die Struktur der adsorbierten Proteinschichten mit
nie dagewesener Genauigkeit. Aufgrund der hohen Brillanz dieser Quellen muss
jedoch auch der Effekt der Schadden an Proteinen durch die
Synchrotronstrahlung diskutiert werden.

Somit ist die Methode, die im Rahmen dieser Arbeit fir die in situ Untersuchung
der Proteinadsorption verwendet wurde die Rontgenreflektometrie bei hoher
Photonenenergie (Epon=27 keV und Ey,,,,=72,5 keV). Die hohe Energie des
Rontgenstrahls ermdglicht bei der in-situ-Messung die Transmission des
einfallenden und des reflektierten Strahls innerhalb der Flissigkeitsphase der
Proteinlésung, ohne dass der Strahl groReren Intensitatsverlusten unterworfen
wird. Die Methode der Ro&ntgenreflektometrie ermdglicht allgemein die
Bestimmung des lateral gemittelten Elektronendichteprofils der Probe senkrecht
zur Probenoberflache. Im Fall adsorbierter Proteine lassen sich aus dem
Elektronendichteprofil wiederum, bei gegebenen Daten Uber das jeweilige
Protein (Molekulgrof3e, van-der-Waals-Volumen, Elektronenzahl), die adsorbierte
Menge pro Flache und die Anzahl der Molekillagen ermitteln. Auch kann bei
einheitlicher Ausrichtung der Proteine die Struktur des Proteins untersucht
werden.

Die Unterteilung der Arbeit ist wie folgt:

Im Kapitel 2 dieser Arbeit werden die Grundlagen der Réntgenreflektometrie
beschrieben. Im Vordergrund stehen hierbei die Reflektivitat eines
Schichtsystems im Rahmen des Parratt-Verfahrens und die Modellierung des
Elektronendichteprofils.

Im Kapitel 3 werden im einzelnen die Struktur und die Wechselwirkung von
Proteinen erlautert. Sie spielen beide im Hinblick auf die Proteinadsorption
eine grol3e Rolle. AnschlieRend wird auf den Prozess der Proteinadsorption
naher eingegangen.

Im Kapitel 4 werden die Probensysteme, die im Rahmen dieser Arbeit
verwendet wurden und deren Préparation vorgestellt. Dies betrifft sowohl die
Proteine als auch die Substrate, die verwendet wurden, um unterschiedliche
Wechselwirkungsmechanismen zu untersuchen.
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Kapitel 5 enthalt eine Beschreibung der Messplatze BL9 und ID15A, an denen
die Reflektivitatsmessungen bei hoher Photonenenergie durchgefiihrt wurden.

Die Auswertung der Daten und ihre Analyse wird im Kapitel 6 vorgestellt.
Hierbei wird anhand der Adsorption von Lysozym der Einfluss des pH-Wertes
auf die Proteinadsorption diskutiert. Die konzentrationsabhangigen
Messungen von Lysozym und Hamoglobin auf Silizium sollen weiterhin dazu
dienen, den Einfluss der Konzentration auf die Adsorption der Proteine zu
untersuchen. Messungen mit polyelektrolytisch oder mit hydrophobem OTS
beschichteten Silizium-Wafern als Substrat sollen des Weiteren Aufschluss
Uber die Auswirkung unterschiedlicher Wechselwirkungsmechanismen auf die
Adsorption geben.

Kapitel 7 schlie3lich enthalt eine Zusammenfassung der wichtigsten
Ergebnisse und einen Ausblick auf kiinftige Untersuchungen.
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2. Grundlagen der Rontgenreflektometrie

Die Anwendung der Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit
Materie stellt eine bewahrte Methode dar, um Struktur von Grenz- und
Oberflachen zu untersuchen. Hierbei entscheidet die Wellenldnge der Strahlung,
auf welchen Langenskalen die zur Untersuchung verwendete Strahlung sensitiv
ist. Mit sichtbarem Licht lassen sich so z.B. Strukturen auf Mikrometerskala
auflésen, mit Rontgenstrahlen kdonnen Langenskalen im atomaren Bereich
untersucht werden.

Die Wechselwirkung zwischen Rontgenstrahlen und Materie erfolgt tberwiegend
Uber die Elektronen des Materials. Je nach Energie der Réntgenstrahlung und
Art des Materials ergeben sich zahlreiche Phdanomene wie Thompson-Streuung,
Compton-Streuung und resonante Streuung. Bei der elastischen Streuung
beschrankt man sich hauptséchlich auf die Thompson-Streuung. Das ermdglicht
die Betrachtung des Streuprozesses im Rahmen der klassischen
Elektrodynamik.

Bei elastischer ROntgenstreuung unterscheidet man weiterhin  zwischen
Streumethoden am gesamten Probenvolumen (z.B. Kleinwinkel- und
Weitwinkelstreuung) und Oberflachenréntgenstreuung (siehe Abbildung 2.1), zu
der auch die Rontgenreflektometrie gehort. Bei der Rontgenreflektometrie wird

die Streuintensitat in Abhangigkeit vom Einfallswinkel a, unter der spekularen
Bedingung a; = a; (a; =Ausfallswinkel) innerhalb der Einfallsebene untersucht.
Diese Untersuchungsmethode ermdglicht die Bestimmung des Dichteprofils
senkrecht zur Probenoberflache.

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Oberflachenréntgenstreuung im
Hinblick auf die Rontgenreflektometrie, die im Rahmen dieser Arbeit verwendet
wurde, erklart. Ebenso wird der Einfluss des Elektronendichteprofils auf die
Reflektivitat diskutiert.
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2.1. Die Streugeometrie

Die Streugeometrie fir Rontgenstreuung an einer Oberflache ist in Abbildung 2.1
dargestellt.

Einfallsebene

Abbildung 2.1: Streugeometrie fir Réntgenstreuung an einer Oberflache.

Der einfallende Strahl mit dem Wellenvektor k; trifft unter dem Winkel a, auf die
Probenoberflache und wird teilweise reflektiert (gruin), gebrochen (schwarz) und
diffus gestreut (rot). Die Wellenvektoren k, und k, des reflektierten und des
gebrochenen Strahls liegen in der Einfallsebene. Der Wellenvektor k, des diffus
gestreuten Anteils kann auch Komponenten aul3erhalb der Einfallsebene
besitzen. a; ist der Winkel zwischen k, und seiner senkrechten Projektion auf die
Oberflache. Bei Streuung aul3erhalb der Einfallsebene ist J der Winkel zwischen
der Einfallsebene und der senkrechten Projektion von k; auf die Oberflache. Fir
die Wellenvektorlbertrage q,, g9, und g, im diffus gestreuten, im reflektierten und
transmittierten Fall gelten:
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cosa,cosJ Ccosa,

qds ki ki k cos a, sinJ , 2.1)
sina; sina,
0
qr kr ki k O y (22)
2sina,
0
d: kt ki k 70 . (2.3)

n’ cosa, sina,

k bezeichnet die Wellenzahl im Vakuum (k=2p//) und n den Brechungsindex
des Materials. Berlcksichtigt wurde aufRerdem noch das Snellius'sche
Brechungsgesetz cosa, ncosa;.

2.2. Dispersion von Rontgenstrahlen in Materie

Trifft ROntgenstrahlung auf Materie, so kann die Wechselwirkung in einem
einfachen klassischen Modell durch induzierte Dipole im Material beschrieben
werden, die durch das &aul3ere Strahlungsfeld erzwungene Schwingungen
ausfuhren. Die induzierten Dipole erzeugen ihrerseits ein Strahlungsfeld, das
sich mit dem &ulReren Uberlagert. Bei der mathematischen Betrachtung wird fur

die Strahlung eine ebene Welle E r der Form
Er Ejexpikr (2.4)

angesetzt. k bezeichnet hierbei den Wellenvektor, r den Ortsvektor und E,

die Amplitude. Die Ausbreitung des elektrischen Feldes erfolgt gemafR der
Helmholtz'schen Gleichung [6]

Er k’n*rEr O. (2.5)

n r ist der ortsabhéngige Brechungsindex. Die Wechselwirkung der Strahlung
mit einem isotropen Medium fihrt zu einer Polarisation des Mediums gemaf

P cE (2.6)

( P =Polarisationsvektor, ¢ =Suszeptibilitat).
Im Rahmen des Modells gedampfter harmonischer Oszillatoren ergibt sich fur
die Suszeptibilitat [31,44]
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c r.cN - . (2.7)

N ist hierbei die Anzahl der Molekle pro Volumen, w; die Resonanzfrequenz der
Oszillatormode j, w die Frequenz der einfallenden Strahlung, r, die
Thompson'sche Streulange des Elektrons und c¢ die Vakuumlichtgeschwindigkeit.
g, stellt eine Dampfung dar, die den Effekt der Absorption bertcksichtigt. f; ist ein

Gewichtungsfaktor fir die Oszillatormode j, der auch als Oszillatorstarke
bezeichnet wird. Es qilt:

iz (2.8)

(Z=Ordnungsszahl).
Der Zusammenhang zwischen Brechungsindex und Suszeptibilitét ist gegeben
durch [6]

2

n“ 1 4pc. (2.9

Ist die Frequenz der Rontgenstrahlung weit oberhalb der Resonanzfrequenzen
(Absorptionskanten) des Systems, folgt fir den Realteil des Brechungsindexes

c? c?
n 1 4pr.—r 1 2pr_—=—r 1 d. 2.10
p EWZ p EVI/Z ( )

d bezeichnet hierbei die Dispersion, r die Elektronendichte ( r = NZ ). Fir
Vakuum oder Luft hat d den Wert Null. Fur die meisten Materialien liegt der
Betrag von d'bei einer Energie von 8 keV in der GréRenordnung 10°°. Da d'stets
positiv ist, ist der Brechungsindex eines Materials fur Rontgenstrahlung kleiner
als eins. Hierdurch kommt es beim Ubergang von Vakuum oder Luft in die Probe
unterhalb eines kritischen Einfallswinkels a., zum Effekt der externen
Totalreflexion. Der kritische Winkel der Totalreflexion ist gegeben durch
24d.

Der allgemeine Ausdruck fiir n bertcksichtigt noch den Effekt der Absorption in
Form eines imaginéren Terms ib. Somit ist [38]:

a

C
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CZ

n1ldib 1 2pr,.— nf,. (2.11)
w

A
j

n, ist hierbei die Anzahl der Atome der Sorte j pro Volumen, f;=f, +if, ist der
komplexe Formfaktor. Der Realteil f,; des Formfaktors entspricht Dbei
nichtresonanter Streuung der Zahl der Elektronen des Atoms. Der
Zusammenhang zwischen dem Imaginarteil f, und dem Absorptionsquerschnitt

m ist gegeben durch [38]

wm
fo ) 2.12
7 4pr.c (2.12)

2.3. Die Born'sche Naherung

Eine Methode der mathematischen Behandlung des Streuprozesses ist die
Losung der Helmholtz'schen Gleichung mittels Iteration. Zu diesem Zweck wird
mit der Definition des Streupotentials

Vr k1 n®r Adpr rr (2.13)

die Helmholtz'sche Gleichung auf die Form
>K*Er VrET-r (2.14)
gebracht. Die Ubrigen Schritte verlaufen in  Analogie zu der
guantenmechanischen Behandlung der Streuung von freien Teilchen [88]. Fasst
man die rechte Seite von (2.14) formal als Inhomogenitat auf, kann der

Losungsansatz mittels Green'scher Funktion angewendet werden. Die Gleichung
der Green'schen Funktion lautet dann

2 kK*°Gr dr. (2.15)

Die physikalisch sinnvolle Losung von (2.15) ist die vom Punkt r auslaufende
Kugelwelle

kr r
Gr r le
4p r 1

(2.16)

r ist der Beobachtungspunkt (Position des Detektors). Fur r  r  qilt:

8



Die Born'sche Naherung

Gr r = & gikr. (2.17)

mit auslaufendem Wellenvektor k  k+undr r.

Die partikulare Lésung von (2.14) ergibt sich als Faltung der rechten Seite von
(2.14) mit der Green'schen Funktion. Die Gesamtlésung ist die Superposition der
Losung der homogenen Wellengleichung (ebene Welle) mit der partikuléaren
L6sung. Insgesamt erhalt man den selbstkonsistenten Ausdruck

eikr

e 'vr Er d° . (2.18)
4pr

Diese Gleichung kann nun durch rekursives Einsetzen in sich selbst in die
Born'sche Reihe

o (2.19)

entwickelt werden. Der Term 0. Ordnung von (2.19) ist die einfallende ebene
Welle selbst. Es gilt die Rekursion
eikr

4pr

oar dir (2.20)

Der Term erster Ordnung ist die einfache Streuung der einfallenden Welle an der
Probe. Er ist gegeben durch

eikr
apr

E, r Vr oe'dd’r (2.21)

mit dem Wellenvektoriibertrag g k k. L&sst man mehrfache Streuung aul3er
Acht, ergibt sich unter Verwendung der Gleichung (2.13) fur den differenziellen
Streuquerschnitt in 1. Born'scher Naherung der Ausdruck [2]
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ds r2|auslaufend r2 E12 1 _ Vr e iqr dsr 2
d 74 Ieinfallend 16,0 (222)

R 2
r2 rr e d’

e

Gleichung (2.22) besagt, dass der differentielle Streuquerschnitt proportional
zum Betragsquadrat der Fouriertransformierten der Elektronendichteverteilung
roroist.

2.4. Die Reflektivitat einer ideal glatten Grenzflac  he

Trifft eine ebene elektromagnetische Welle E' Aexp i wt k, r auf eine
ideal glatte Grenzflache, so wird die einfallende Welle aufgespalten in eine
reflektierte Welle E' Rexp i wt k,r und eine transmittierte Welle

E' Texp i wt k,r .Ander Grenzflache gelten die Stetigkeitsbedingungen
fur die Komponenten von E und H innerhalb der Grenzflache (x-y-Ebene)

(2.23)

Der Zusammenhang zwischen E und H ist bei ebenen Wellen gegeben durch die
Beziehung [44]

H E E. (2.24)

Bezeichnet man mit A, A, R, R, T und T die Amplituden paralleler und
senkrechter Komponenten (bzgl. der Einfallsebene) der einfallenden,
reflektierten  und  transmittierten  Welle, erhdlt man aus den
Stetigkeitsbedingungen (2.23)

K.
nI’IEA nriR ntIzT ’ AR
kl ! 2 (2.25)
l‘(lA 2R 2T . n,A n,R n,T.
n, und n, bezeichnen die Brechungsindizes der Medien 1 und 2; k; ,, k, , und

K, , sind die z-Komponenten von k;, k, und k,.

10
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Auflédsen der Gleichungen (2.25) ergibt die Fresnel'schen Gleichungen fir die
Reflexions- und Transmissionskoeffizienten fur die Falle der senkrechten und
parallelen Polarisation

r R ki, ki, (2.26)
A ki,z kt,z ' '
R ngki z nikt z
r — : = (2.27)
A ;ki,z nikt,z
T 2k, ,
A k. k. (2.28)
i,z t,z
T 2n,n,k, ,
t : (2.29)

N 2 2 .
A r]2ki,z rllkt,z

Im Falle der Rontgenstrahlung gilt: n;,n, 1. Somit entféallt im spekularen Fall in
der Regel die Unterscheidung zwischen senkrechter und paralleler Polarisation,
sodass man sich auf (2.26) und (2.28) beschranken kann. Der Zusammenhang
zwischen k; , und k. , lautet

ke, ki, ke, (2.30)
mit k., k ni n3. Fur Werte k;, k. folgt fur die Fresnelreflektivitat
RF qz r ?

k. k2, k¥ q. °

R i,z i,z c c ' 231
- i,z klzz ki 2qz ( )

k

r,z

2Kk,

i,z

mit dem Wellenvektorubertrag q, k und dem kritischen

Wellenvektorubertrag g, 2k..

Somit verhélt sich bei groReren g,-Werten die Fresnelreflektivitat wie 1 g.'. In
Abb. 2.2 ist das Beispiel der q,-Abhangigkeit der Fresnelreflektivitat einer
Wasser-Luft-Grenzflache dargestellt. Wie man erkennen kann, ist bei grof3eren
g,-Werten der Abfall der gemessenen Werte deutlich starker, als der der

berechneten Fresnelreflektivitat. Verursacht wird dies durch die Rauigkeit der
Grenzflache (siehe Kapitel 2.6).

11
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10° - Abbildung 2.2: Rontgenreflektivitat in
Abhéngigkeit vom Wellenvektoriibertag
107! ] gemessen an einer Wasseroberflache (Punkte).
Die durchgezogene Kurve ist die berechnete
1072 ] Fresnelreflektivitat. Fur kleine g,-Werte ist die

Ubereinstimmung sehr gut, fur groRere q,-Werte
macht sich der Einfluss der Rauigkeit im
E starkeren Abfall bemerkbar. Das Bild wurde
entnommen aus [7].

=
da

X-Ray Reflectivity
=)
]
ES

107° .
107° 1
1077 | L
10'8 L n " N 1 " "

0 0.15 0.30 0.45

2.5. Die Reflektivitat eines Schichtsystems

Die Betrachtung der Fresnelreflektivitat wurde beschréankt auf den Fall zweier
angrenzender Medien mir einer ideal glatten Grenzflache. Dieses Modell soll im
Folgenden auf ein Schichtsystem erweitert werden. Zunachst wird der Fall einer
einzigen Schicht betrachtet. Danach wird durch ein rekursives Verfahren das
Ergebnis auf ein mehrschichtiges System erweitert. Dieses Verfahren wird als
das Parratt-Verfahren bezeichnet [69].

Im Fall einer Schicht wird diese von zwei halbunendlich ausgedehnten Medien
umschlossen, dem Referenzmedium 2 mit dem Brechungsindex n, und dem
Substrat 0 mit dem Brechungsindex n,. An beiden Grenzflachen treten
Reflexionen und Transmissionen des Strahls auf. Hierdurch kommt es zu einer
mehrfachen Aufspaltung des einfallenden Strahls (Abbildung 2.3). Die mehrfach
gestreuten Anteile Uberlagern sich mit einer Phasenverschiebung zu dem
einfach reflektierten Strahl von der oberen Grenzflache (Grenzflache 1). Das
Schema, nach dem man die mehrfach reflektierten Anteile aufaddiert, ist in
Abbildung 2.3 (rechts) wiedergegeben.

12
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) + + +
Medium 2
by o by T |t .
T Grenzflache 1
| Medium 1 ¢T ¢T¢T
" P Grenzflache 0
ko,z

Medium 0

Abbildung 2.3: Beriicksichtigung der mehrfachen Streuung bei der Reflexion von einer Schicht.

Berlicksichtigt man mehrfache Reflexionen, so ergibt sich fir den
Reflexionskoeffizienten r, der Schicht die unendliche Reihe

2ik, ,d; 2 2ik, ,d,

t)il ol 12M0t12€
2ik,,d, m (2.32)
Mol€ '
m o

r1 I’21 t21r10t12e

2ik, ,d;
PV PR ST PPLS

mit dem  Fresnel'schen Reflexionskoeffizienten r; S % oynd  dem
Transmissionskoeffizienten t;; A k;,, die z-Komponente des
Wellenvektors im Medium j, gilt:

ki, ki 1 n?k? (2.33)

k
Der Faktor e ' beriicksichtigt die Phasenverschiebung, die bei zweimaligem
Durchlaufen der Schicht entsteht.

Wegen rr,e” " 1 konvergiert die Reihe (2.32). Unter Verwendung der
Beziehungen

ist die Wellenvektorkomponente im Vakuum.
2ik,,d

z

2
e Gatyy. L (2.34)
ey T2 1 (2.35)
findet man

2ik, ,d

r, roe”
r : , 2.36
1 1 rereZIkl‘Zdl ( )
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Grundlagen der Rontgenreflektometrie

Die Gleichung (2.36) lasst sich auf den Fall eines Schichtsystems mit n glatten
Grenzflachen (siehe Abbildung 2.4) erweitern. Betrachtet man eine beliebige
Schicht j, dann ergibt sich der Reflexionskoeffizient r; der oberen Grenzflache,
indem man in (2.36) den Fresnel'schen Reflexionskoeffizienten r, durch den
Reflexionskoeffizienten r;_ ; des Schichtsystems O j 1 unterhalb der Schicht
ersetzt. Hierdurch ergibt sich die Rekursionsformel

rpor, e

r i

] 2ik;,d; ’
1 rr;,e

mtj 1 n. (2.37)

Fir das Substrat gilt speziell r, r,. Die Reflektivitit R des gesamten

Schichtsystems ist gegeben durch das Betragsquadrat des
Reflexionskoeffizienten r , der obersten Grenzflache.

Abbildung 2.4: Skizze eines Schichtsystems

n \/r;)/ d, bestehend aus n Schichten. Die Indizes auf
: n 1 der linken Seite geben die Nummern der

n 1 M2 d jeweiligen Medien, die auf der rechten Seite
S ¥ "1, , dieNummem der Grenzflachen wieder. Das

Substrat hat die Nummer 0, das
Referenzmedium die Nummer n+l. r.

i 2 bezeichnet den Reflexionskoeffizienten derJ
2 \/r;/ d, Grenzflache j. Diese berechnet sich rekursiv
) 1 aus der Gleichung (2.37).
1
0
0

In Abbildung 2.5 ist die berechnete Reflektivitdt einer Polystyrolschicht auf
Silizium in Abhéngigkeit vom Einfallswinkel in logarithmischer Darstellung
wiedergegeben. Die Dicke der Polystyrolschicht ist 800 A. Deutlich zu erkennen
sind die Oszillationen in der Reflektivitatskurve. Diese werden auch als Kiessig-
Oszillationen bezeichnet [47]. Sie sind eine Folge der abwechselnd konstruktiven
und destruktiven Interferenzen der Teilwellen, die von der unteren und der
oberen Grenzflache reflektiert werden. Ebenfalls zu erkennen sind die
unterschiedlichen kritischen Winkel von Silizium und Polystyrol. Sie sind auf die

unterschiedlichen Dispersionen der Substanzen zuriickzufithren (dy = 7,56-10°,
dps = 3,5-10° fiir E=8048 eV).
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Die Reflektivitat eines Schichtsystems

— Abbildung 2.5: Berechnete Reflektivitat einer
— T 800 A dicken Polystyrolschicht auf Silizium
(durchgezogene Kurve) in Abhangigkeit vom
[ Einfallswinkel a,. Die gestrichelte Kurve ist die
L Fresnelreflektivitat der  Siliziumoberflache
oo ] ohne Polystyrol. Berechnet wurde die
% (deg) 3 Reflektivitat fir eine Energie von 8048 eV
] (1=1,54 A). Fir die Oszillationsperiode gilt
3 Da; ° 128,% Zusatzlich sind in einer linearen
Darstellung die unterschiedlichen kritischen

B R NF Winkel von Polystyrol (0,159 und Silizium

P T R T M
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 (0,229 zu sehen. (Bild aus [99])
o; (deg)

of
10 E 1.0
208f
G 06F
L

= 0.4F

©
Eoot

1
N
T

Q.0 L
0.0 0.1

Reflectivity

[ —-Re Si—substrate

F —Si—substrate + PS—film

2.6. Raue Grenzflachen

Auf atomarer Langenskala ist jede Grenzflache rau. Da die Methode der
Rontgenstreuung sensitiv auf atomarer Grol3enordnung ist, kann die Rauigkeit
der Grenzflache nicht vernachlassigt werden. Neben der zufélligen Anordnung
der Atome oder Molekile an der Grenzflache, die die Ursache fir die intrinsische
Rauigkeit ist, sind thermische Fluktuationen von Flissigkeitsoberflachen,
sogenannte Kapillarwellen [23], eine andere Ursache fur die mikroskopische
Rauigkeit.

Mathematisch bedeutet die Berticksichtigung der Rauigkeit, dass die Hohe h der
Grenzflache eine Funktion der lateralen Koordinaten x und y ist. Bei
Grenzflachen mit einer zufalligen atomaren Anordnung ist die Funktion h(x,y) zur
Beschreibung der Grenzflache nicht geeignet, da sie nicht einheitlich ist.
Sinnvoller ist daher eine statistische Beschreibung. Fir eine statistische
Beschreibung wird der sprunghafte Ubergang der Brechungsindizes ersetzt
durch ein kontinuierliches, lateral homogenes Profil. Angenommen wird ein
Ensemble aus glatten Grenzflachen mit einer Wahrscheinlichkeitsdichte P (z) fur

die Hohe z der Grenzflache j (siehe Abbildung 2.6).
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Grundlagen der Rontgenreflektometrie

Abbildung 2.6: Die Raue Grenzflache beschrieben durch die Hohenfunktion hy(x,y) wird mit Hilfe
der Wahrscheinlichkeitsdichte P (z) lateral gemittelt. P,(z) bezeichnet die Wahrscheinlichkeit eine
Grenzflache in der Hohe zwischen z und z+dz zu finden. z; bezeichnet mittlere Hohe der
Grenzflache j.

Mit der Definition der Wahrscheinlichkeitsdichte P(z) lassen sich die mittlere
Hohe der Grenzflache z; und die ,root mean square“-Rauigkeit (rms-Rauigkeit)
s definieren:

z;, zP,;zdz, (2.38)

2 2
s z z;°P;z dz. (2.39)
Der kontinuierliche Ubergang von dem Medium mit dem Brechungsindex n; zu

dem mit dem Brechungsindex n,,, ist gegeben durch das lateral gemittelte Profil

nz np n, nQ@z z P;z dz
z (2.40)
n n, n, P;yz dz,

Q@(z) ist die Heaviside-Funktion.
Fur die Wahrscheinlichkeitsdichte wird haufig eine Gaul3-Funktion angenommen

z z,°

BT (2.41)
2p s,

Fur das Brechungsindexprofil ergibt sich in diesem Fall
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Raue Grenzflachen

1 1 i
nz n n n = =Zerf —
1 5 5 (2.42)

mit der erf-Funktion

z

erf z e Udt, (2.43)

2
P o

Wie in Abbildung 2.2 im Kapitel 2.4 bereits gezeigt wurde, fihrt die Rauigkeit
einer Grenzflache zu einem starkeren Abfall der Reflektivitat bei gréReren
g,-Werten. Die mathematische Behandlung der Rodntgenstreuung einer rauen
Grenzflache in 1. Born'scher Naherung kann in [4,92] nachgeschlagen werden.
Als Resultat ergibt sich fur die Reflektivitat R g, einer rauen Grenzflache der
Ausdruck

2 2

Rq, R.-q, e% . (2.44)

z

Wobei R(g,) die Fresnelreflektivitait und s die Rauigkeit der Grenzflache
bezeichnet. Rauigkeit bewirkt also einen exponentiellen Abfall der Reflektivitat.
Der exponentielle Abfall kann hierbei auch als das Ergebnis des Spezialfalls des
erf-Funktionsprofils (2.42) verstanden werden. Im nachsten Kapitel wird ein
allgemeiner Zusammenhang zwischen dem Elektronendichteprofil und der
Reflektivitat, auch bekannt als die kinematische Naherung, préasentiert.

2.7. Die Reflektivitat in kinematischer Naherung

Bei der kinematischen Naherung werden mehrfache Reflexionen, wie sie bei der
Parratt-Reflektivitdt bertcksichtigt wurden, vernachlassigt. Dartberhinaus
werden nur solche Bereiche der Reflektivitatskurve bericksichtigt, die weit
oberhalb des kritischen Winkels der Totalreflexion liegen. Auch werden
Brechung und Absorptionseffekte innerhalb des Mediums aufRer Acht gelassen.
Unter diesen Voraussetzungen ist es mdglich einen direkten Zusammenhang
zwischen der Elektronendichte r(z) und der Reflektivitat zu erhalten.

Die rekursive Form der unendlichen Reihe (2.32) lautet im Fall eines
Schichtsystems
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2 iq,,d ig;.d; m
rprg 1orpr, et i rr e, (2.45)
m

Verwendet wurden hierbei die Beziehungen (2.34), (2.35) und q;, 2k

iz

Vernachlassigt man Ausdriicke O ri2 erhalt man

rporor ,e%h, (2.46)

J J

Fur ein Schichtsystem bestehend aus n Schichten ergibt die Ausfihrung der
Rekursion (2.46) fur den Reflexionskoeffizienten r,, der obersten Grenzflache

N 1
q,

i ,4d
r re' ,mitd , 0. (2.47)

n
j 0

Lasst man Absorptions- und Brechungseffekte innerhalb des Materials aul3er
Acht, kann im Phasenterm q, q,, (fur | 1, ,n 1) gesetzt werden. Mit

d, z, z, ,(z=Position der Grenzflache I) erhalt man

n

N (2.48)

jio

r

SchlieRlich nimmt man noch an, dass sich der Wellenvektor beim Ubergang von
einem Medium ins andere nicht signifikant andert. Fir den Fresnel'schen
Reflexionskoeffizienten r; folgt durch Anwendung von (2.33) und (2.10)

2 2
r kj 1,z kj,z kj 1,z kj,z 4pre /’]- 1 ri 2.49
] k k k k 2 2 1 ( : )
i 1z iz i 1,z iz d, 1,z
4pr eiQn 12Zn N i ,
rn ————— Iy, e n 122 (2.50)
qn 1,z i 0

Durch Ubergang zu infinitesimal dicken Schichten kann die Summation in (2.50)
durch ein Integral ersetzt werden, das den Reflexionskoeffizienten r eines
Materials mit einem kontinuierlichen Dichteprofil 7(z) ausdriickt
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Die Reflektivitat in kinematischer Naherung

4pr elqn 1.zZn N ,- ) ,- ) )
e i1 g .z z, . 2,

qi 1,z io Zi 1 Zj : (2 51)
apre® e dr oz o, '
> e "+°dz.
qn 1,z dZ
Die Reflektivitat R(q,) lautet entsprechend
16 2r2 i , 2
qf e d ;ZZ e Tutdz (2.52)
n 1,z

Auf Grund der oben verwendeten Naherungen ist (2.51) streng genommen nur
fur g q, gultig. Eine Verbesserung erreicht man, indem man in (2.52)

16p°r: q, ., durch R./Dr? ersetzt [16]

2

1 4752z g, (2.53)

Dr dz

R. ist hierbei die Fresnelreflektivitit beim direkten Ubergang vom

Referenzmedium n+1 in das Substrat 0 und Dr die Elektronendichtedifferenz der
beiden Medien.

2.8. Modellierung des Profils

Das Brechungsindexprofil einer rauen Grenzflaiche wurde in Kapitel 2.6
(Gleichung 2.42) bereits vorgestellt. Eine Erweiterung dieser Gleichung fur den
Fall eines Schichtsystems mit rauen Grenzflachen ist gegeben durch das
sogenannte Box-Modell

nz n,1 Y,z nY, .,z Y,z n, .Y, z

; bt (2.54)

No nj, nY,;z.
i o0

i

Y, ist hierbei die integrierte Wahrscheinlichkeitsdichte aus (2.40)

z

Y. z P,z dz . (2.55)
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Fur den Fall einer Gaul3-Verteilung ergibt sich demnach

1 1 Z Z
A E Eerf ESJ- . (2.56)

J

Y

Gleichung (2.54) hat streng genommen jedoch nur dann Sinn, wenn die
Rauigkeiten der Grenzflachen klein gegenuber den Schichtdicken sind
(d>2(s;,*+s))). In Abbildung 2.7 ist der Fall eines Schichtsystems mit extrem
hoher Rauigkeit wiedergegeben.

Abbildung 2.7: Beispiel eines extrem rauen
Schichtsystems. Bei einer lateralen Mittlung
kbnnen die realen Werte fur die
Brechungsindizes nicht mehr erreicht
werden.

In diesem Fall kdnnen wegen der lateralen Mittlung die realen Werte fur die
Brechungsindizes der reinen Medien im Gesamtprofil unter Umstanden nicht
mehr angenommen werden. Um diese Tatsache zu berlcksichtigen wird
Gleichung (2.54) durch das sogenannte Effektive-Dichte-Profil ersetzt [89,93,99].
Bei diesem Modell wird das Profil der Schicht j konstruiert durch

W. z

Y., z fur z Z,
. 1

N 2.57

Y,z furz z,. ( )
z; ist hierbei die Hohe zwischen z, , und z;, in der die Profile der Grenzflachen
j- 1 und j stetig ineinander Ubergehen®. Sie ist gegeben durch

S . Z. sS. .Z
1 fiur j 1o, (2.58)
Si Si

V4

' Die Funktion Y; muss von der Form Y Y 2% sein, wobei Y die BedingungY z 1 Y z

z
S

erfullen muss.
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Modellierung des Profils

Im Falle des Substrates ist z, , Im Falle des Referenzmediums z, ; . Das
Gesamtprofil des Schichtsystems berechnet sich durch

T (2.59)

Sowohl das Box-Modell (2.54) als auch das Effektive-Dichte-Modell (2.59) liefern
stetige Dichteprofile. Die Berechnung der Reflektivitat erfolgt bei beiden
Modellen durch Zerlegen der Profile in Schichten mit glatten Grenzflachen
(Schichtdicke ca.1 A). Auf das Schichtsystem kann anschlieRend das rekursive
Verfahren von Parratt (siehe Kapitel 2.5) angewendet werden.

Im Rahmen dieser Modelle ist jedoch eine eindeutige Parametrisierung des
Dichteprofils durch die Parameter Schichtdicke, Rauigkeit und Dispersion in
Analogie zur Gleichung (2.42) haufig nicht mehr moglich. Daher kann in diesen
Fallen nur noch das Gesamtprofil zur Interpretation der vertikale Struktur
herangezogen werden. Die Gleichungen (2.54) und (2.59) sind hierbei als
Methoden zur Profilparametrisierung zu verstehen.

2.9. Geometrischer Faktor und Aufldsung

Zusatzlich zu den Einflissen auf die Reflektivitat, die durch mikroskopische
Eigenschaften der Probe verursacht werden, spielen auch solche eine Rolle, die
auf den Messaufbau zurtckzufihren sind. Einer dieser Effekte ist der
geometrische Faktor. Dieser kommt zu Stande, wenn bei kleinen Einfallswinkeln
die Projektionsflache des Strahls groRer wird als die Oberflache der Probe (siehe
Abbildung 2.8). Auf die Weise wird nur ein Bruchteil des einfallenden Strahl von
der Probe gestreut. Gerade bei der Nutzung von hochenergetischer Strahlung,
bei der die Streuung unter extrem kleinen Winkeln geschieht, ist dieser Effekt
von grol3er Bedeutung.
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.

\

A

=

[a a—

[y
-

A

h
sina;

Abbildung 2.8: Skizze zur Veranschaulichung des geometrischen Effekts. a, ist hierbei der
Winkel, bei dem die projizierte Flache des Strahls die Probenoberflache vollstandig bedeckt.

Zur Berechnung der Reflektivitdt kann dieser Effekt durch Multiplikation der
Reflektivitdt mit dem Faktor

1 fur a a,
2.60
sina .. ( )
- fura a,
sina,

berucksichtigt werden. a, ist hierbei der Winkel, bei dem die projizierte Flache
des Strahls die Probenoberflache vollstandig bedeckt (siehe Abbildung 2.8 ). Fur
a, gilt

sina, Th (2.61)

mit der Strahlhdéhe h und der Lange der Probe |.
Neben dem geometrischen Effekt spielt bei Reflektivitatsmessungen auch die

Auflosung eine Rolle. Diese ist auf den endlichen Akzeptanzwinkel Dg des
Detektors und die Divergenz Da des einfallenden Strahls zuriickzufiihren. Fr

die Aufléosung der g-Komponenten in der Einfallsebene ergeben sich die
Ausdrucke
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Geometrischer Faktor und Auflésung

aaq, DT/qX k aDa, a;Da
iy (2.62)
dqz /_qZ k Dal Daf .

Dl/l/ ist hier die Wellenlangenverbreiterung, die ebenfalls durch den Messaufbau
bestimmt wird. Handelt es sich um einen symmetrischen Aufbau [34] (d.h.
Da, Da, Da), vereinfachen sich unter Vernachlassigung von D/// die
Ausdricke (2.62) zu

aq
aq

q,Da
2k Da.

X

(2.63)

z

Der Einfluss der Auflésung auf die Reflektivitat wird durch Faltung der Intensitat
R(g,) mit der Auflésungsfunktion g(q,) berticksichtigt,

| q, Rd,94d, q,dq,. (2.64)

Fur die Auflésungsfunktion wird haufig eine Gaul3-Funktion angenommen,

2

1 Zdzq2
7 — e ‘. (265)
98 2pdq,

2.10. Anpassung von Reflektivitaten

Allgemein erfolgt die Anpassung von Reflektivitdten durch Minimierung der
Fehlerfunktion

2
C'2 n g f Rk,obs P f I:ek,cal 9z P (2 66)
K 1 g DRk,obs

R .a bezeichnet die berechneten, R, ., die gemessenen Werte mit den

zugehdrigen Fehlern DR . . g, ist ein Gewichtungsfaktor flr den Messpunkt k.
Da Werte fur die Reflektivitat in der Regel einen Bereich von mehr als 6
GroRRenordnungen abdecken, ist es zweckmaRig nicht die Reflektivitat selbst,
sondern eine Funktion f(R) der Reflektivitat zu verwenden. Beispiele hierflr sind
die Logarithmus-Funktion oder die auf die Fresnelreflektivitat normierten Werte
R/Rg. Gewohnlich werden fur die Anpassung die Parameter p, mit denen das
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Profil modelliert wird, optimiert. Zusatzlich kbnnen aber auch Parameter wie der
geometrische Faktor oder die Auflosung angepasst werden. Bei den
Optimierungsalgorithmen, die verwendet werden, unterscheidet man zwischen
deterministischen und stochastischen Algorithmen. Wahrend deterministische
Algorithmen abhangig von Startwerten stets das selbe lokale Minimum finden,
sind stochastische Algorithmen beim wiederholten Versuch auch in der Lage
globale Minima zu finden. Bekannte deterministische Minimierungsverfahren
sind das Levenberg-Marquardt-Verfahren [60] und das Nelder-Mead-Simplex-
Verfahren [54,64]. Beispiele fir stochastische Methoden sind das Differential-
Evolution-Verfahren [94] und das Simulated-annealing-Verfahren [48].

Eine fir Reflektivitdtsauswertungen geeignete Software ist das Programm LSFIT
[90]. Die Berechnung der Reflektivitat erfolgt bei LSFIT durch das oben
beschriebene Parratt-Verfahren. Fur die Modellierung des Profils kann u.a. auch
das Effektive-Dichte-Profil verwendet werden. Zur Optimierung der
Modellparameter benutzt LSFIT das Levenberg-Marquardt-Verfahren. Eine
zusatzliche Fehlerminimierungsoption von LSFIT ist das Programm REFFIT.
Hierbei werden dem urspriinglich vorhandenen Profil zufallsgenerierte Gaul3-
Profile unterschiedlicher Halbwertsbreite, Héhe und Mittelwert superpositioniert.
Das resultierende ,ausgebeulte” Profil ist zwar im Detail nicht immer realistisch,
kann allerdings haufig gute Hinweise darauf liefern, an welchen Stellen das
bestehenden Profil verdndert werden muss, um eine Verbesserung der
Reflektivitatsanpassung zu erzielen.
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3. Struktur und Wechselwirkung von Proteinen

3.1. Wechselwirkungen in chemischen Systemen

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Wechselwirkungskrafte in
chemischen Systemen vorgestellt. Diese spielen sowohl fir den Zusammenhalt
von Biomolekilen als auch deren Struktur und Formation eine wichtige Rolle.

Kovalente Wechselwirkung

Die kovalente Wechselwirkung ist verantwortlich fir chemische Bindungen und
den Zusammenhalt von Molekilen. Auch Aminosauren innerhalb einer
Polypeptidkette sind kovalent miteinander gebunden. Eine umfassende
Betrachtung der kovalenten Wechselwirkung kann in [15,35] nachgeschlagen
werden. Mit einer Bindungsenergie von 200-800 kJ/mol ist die kovalente
Wechselwirkung die starkste in chemischen Systemen. Solange also keine
chemischen Reaktionen in dem System stattfinden, ist auch der Zusammenhalt
von Makromolekilen gewahrleistet. Die weiter unten aufgeflhrten
Wechselwirkungen kbnnen lediglich Konformationsanderungen von
Makromolekilen bewirken.

Elektrostatische Wechselwirkung

Entgegengesetzt geladene Molekile oder Molekulgruppen uben aufeinander
eine Anziehung aus. Die Wechselwirkungsenergie E.,, wird wiedergegeben
durch das Coulomb'sche Gesetz

E -
Coul 5 rr . (31)

Hierbei bezeichnen g* und g~ die Ladungen der jeweiligen Molekiile bzw. der
Molekulgruppen, g, die elektrische Feldkonstante, e, die Dielektrizitdtszahl des
Mediums und r den Abstand der Ladungstrager.

Da Loésungen elektrisch neutral sind, befinden sich in einer Loésung lonen und
Gegenionen gleichermal3en. Dies hat zu Folge, dass das elektrische Feld eines
lons durch Gegenionen abgeschirmt wird. Die Abschirmung der Ladung wird fr
verdinnte Lésungen im Rahmen der Debye-Hickel-Theorie behandelt [15]. Zu
Grunde gelegt wird hierbei eine Boltzmann-Verteilung der Gegenionenwolke.

Fur das abgeschirmte Potential gilt:
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E ze e’ (3.2)
' Apeyer ' '
z, bezeichnet die Anzahl der Ladungen des lons der Sorte i, e die

Elementarladung. Die Debye-Lange r, ist definiert durch

e e kT

r (3.3)
P 2e’|
Hierin ist die lonenstéarke | gegeben durch
1
5 Nz, (3.4)

mit der mittleren lonenzahl pro Volumen n .

van-der-Waals-Wechselwirkung

Auch bei elektrisch neutralen Atomen oder Molekilen, die kein permanentes
Dipolmoment besitzen, entsteht durch Fluktuationen der Elektronendichte ein
Dipolmoment. Der Dipol erzeugt ein temporéres elektrisches Feld, das nun
selbst in der Lage ist in benachbarten Atomen Dipolmomente zu induzieren. Die
resultierende anziehende Wechselwirkung ist im zeitlichen Mittel von Null
verschieden, sodass eine anziehende Wechselwirkung existiert. Eine
Gesetzmaligkeit zwischen dem Abstand r zweier Atome und dem van-der-
Waals-Potential E ,,, wurde 1937 von F. London gefunden [57]. Sie lautet:

1 a
Ape,?’

(3.5)

E vdw

14, 3 P
5 :
r® 21, 1,

Hierbei sind 1, und 1, die lonisierungsenergien und &, und a, die
Polarisierbarkeiten der beiden Teilchen.

Betrachtet man die van-der-Waals-Wechselwirkung  zwischen  zwei
makroskopischen Kdrpern, dann erfolgt die Berechnung der
Wechselwirkungsenergie durch paarweise Summation der Molekilpotentiale®.
Der einfache Fall der Wechselwirkung zwischen zwei Kérpern mit Kugelgestalt

! Bei dieser Naherung werden gquantenmechanische Vielteilcheneffekte auRer Acht gelassen.
Eine allgemeinere Beschreibung der van-der-Waals-Wechselwirkung makroskopischer Kérper
im Rahmen der Quantenfeldtheorie ist in der Lifshitz-Theorie [25] enthalten.
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bzw. zwischen einer Kugel und einer Ebene wurde von H.C. Hamaker berechnet
[36]. Das Ergebnis lautet

A 2R,R, 2R,R, n d> 2d R, R,
6 d°* 2d R, R, d* 2dR, R, 4R,R, d*> 2d R, R, 4R,R,

(3.6)

E vdW

fur die Wechselwirkung zweier Kugeln mit den Radien R, und R, und dem
Kontaktabstand d, bzw.

= Ind R (3.7)

E vdw

o>

R R d
d d 2

d

fur die Wechselwirkung einer Kugel mit einer ebenen Oberflache
(R, R,R,! ). Aistdie sogenannte Hamaker-Konstante [41].

Die Wasserstoffbriickenbindung

Die Wasserstoffbrickenbindung ist streng genommen der Spezialfall einer
besonders starken Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen einem

Wasserstoffatom und einem elektronegativeren Atom (N°, O, F~ etc.) eines
benachbarten polaren Molekiils. Die Bindungsenergie von
Wasserstoffbriickenbindungen liegt zwischen 10 und 40 kJ/mol, gro3er als die
der van-der-Waals-Wechselwirkung, jedoch weitaus kleiner als die der
kovalenten Bindung. Eine weitere Besonderheit der Wasserstoffbriickenbindung
ist ihre Richtungscharakteristik. Die Starke der Bindung ist dann am hochsten,
wenn sich die Wasserstoffbriickenbindung mit der kovalenten Bindung des
Donoratoms auf einer Linie befindet [107] (Abbildung 3.1).

O —H e O/
/ \

Abbildung 3.1: Wasserstoffbriickenbindung zwischen
zwei Wassermolekilen.

Der hydrophobe Effekt

Befinden sich Molekile, die weder geladen noch polar sind im Wasser, dann
sorgt die starkere Wechselwirkung zwischen den Wassermolekilen dafir, dass
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sich diese durch Ausbildung von fluktuierenden Kafigstrukturen um die
unpolaren Molekile ordnen. Entropisch ist dieser Prozess ungunstig. Daher
strebt ein solches System einen Zustand an, in dem die unpolaren Molekile sich
zu grélBeren Aggregaten zusammenlagern. Effektiv fuhrt dies zu einer erhéhten
Anziehung zwischen den Molekllen der unpolaren Substanz [41]. Dies wird als
der hydrophobe Effekt bezeichnet. Die starkere Anziehung ist jedoch keine Folge
der direkten Wechselwirkung zwischen den unpolaren Molekilen, sie ist
vielmehr entropisch bedingt durch die Umordnung der
Wasserstoffbriickenbindungen des Wassers.

3.2. Aufbau der Proteine

Bausteine der Proteine sind a-Aminosauren. Charakteristisch bei Aminosauren
sind die Aminogruppe und die Carboxylgruppe (Abbildung 3.2). Das
Kohlenstoffatom, das diese beiden Gruppen miteinander verbindet, wird
a-Kohlenstoffatom (C,) genannt. Die Gesamtheit aus Amino- und
Carboxylgruppe wird als Proteinrtickgrat bezeichnet. Bis auf wenige Ausnahmen
sind alle vorkommenden Aminosauren linksdrehend. Mit dem C_-Atom ist auch

die Seitenkette der Aminosaure verbunden. Bei den in der Natur vorkommenden
Aminosauren sind 20 unterschiedliche Seitenketten bekannt (Abbildung 3.3).
Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Kategorien von Seitenketten:
unpolare, ungeladen polare und geladene Seitenketten. Die unterschiedlich
polaren Eigenschaften der Seitenketten geben dem Protein seinen amphiphilen
Charakter. In wassrigen Losungen dissoziieren Aminosauren zu polaren lonen.
Der Ladungszustand hangt vom pH-Wert der Losung ab. Bei einem pH-Wert
zwischen 6 und 7,5 liegen Aminosauren als Zwitterionen vor.

o}

OH Abbildung 3.2: H-Abhé&ngigkeit
\\C/ g p g9

coo coo des Ladungszustandes bei

| ) | ) | Aminosauren. H,N bzw. H;N"
H H

H,N'— C,—H === H,N— C,—H === H,N— C,—H bezeichnet die Amingruppe, COOH

| +H | +H | bzw. COO bezeichnet d?e

R R R Carboxylgruppe. R ist die
pH<238 6<pH<75 pH > 9,5 Seitenkette.
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Unpolar
Hauptkette
o
Pro Met Phe
(Prolin) (Methionin) (Phenylalanin)
lle Leu é; Val
(Isoleucin) (Leucin) (Valin)

ﬁ % Ungeladen
Gly
(Glycin) Ala

(Alanin)

Cys
. (Cystein)
(Serin)

(Threonin)
(Glutamin)

Y o
(Tyrosin) (Histidin)

Geladen

(Asparaginsaure)

(Glutaminsaure)

Abbildung 3.3: Die 20 in der Natur vorkommenden Seitenketten von Aminosauren. Bilder aus
[22].
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Unter Freisetzung eines Wassermoleklls kann ein Aminoséauremolekul tber
seine  Amino- und Carboxylgruppe Peptidbindungen zu anderen
Aminosauremolekilen aufbauen (Abbildung 3.4). Hierdurch entsteht die
Peptidkette. Die sich ergebende Abfolge der Seitenketten bildet die
Priméarstruktur des Proteins. Die Primarstruktur eines Proteins ist entscheidend
fur Bildung spezifischer Konformationen.

o)

O O |
c —

Z 7

H H H
. . . °
HN— C,—C + HN—C,—C =—= HN—C,—
| | |
R R R

T
—Ca—C// + H,0

|

R

N
O O J{ O
1 2

2 1

Abbildung 3.4: Entstehung einer Peptidbindung aus zwei Aminosauren unter Freisetzung
von Wasser.

C, H
N

| | a) //C N
Abbildung 3.5: a) Die mesomere Elektronen- o’ C,
dichteverteilung der Carbonylgruppe. Die
Grenzstrukturen  dazu sind b) die
Doppelbindung zwischen dem Kohlenstoff- C, H
und dem Sauerstoffatom c¢) die Doppel- b \C— N
bindung zwischen dem Kohlenstoff- und dem ) //
Stickstoffatom. Im Fall b) gabe es 0] C,
Rotationsfreiheit um die C-N-Bindungsachse.
Im zweiten Fall wirden zu hohe Ladungen c m
am Stickstoff- und Sauerstoffatom auftreten. ) c C:A?VH N :CI:? %

Abbildung 3.6: Rotationsfreiheit der Amidebenen um die
Diederwinkel ; und y . Rotationen um ; und ) sind
positiv, wenn sie vom a-Kohlenstoffatom aus im
Uhrzeigersinn ablaufen. Bei j =y =0 sind die beiden
Amidebenen koplanar. Bild nach [22].
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Die rdumliche Struktur der Peptidbindung ist in Abbildung 3.6 wiedergegeben.
Wegen des mesomeren Bindungscharakters der C-O-Bindung und der
C-N-Bindung (siehe Abbildung 3.5) ist fir eine Rotation um die
C-N-Bindungsachse gegenuber der planaren Anordnung eine
Aktivierungsschwelle von 88 kJ/mol notig [107]. Daher ist die planare Anordnung
der Peptidbindung die stabilste. Diese Anordnung wird auch als Amidebene
bezeichnet. Rotationsfreiheit herrscht jedoch um die C,-N-Bindungensachse (; -

Winkel) und die C,-C-Bindungensachse (y-Winkel) zweier benachbarter

Amidebenen. Aber auch die Rotationsfreiheit der ;- und y - Winkel
(Diederwinkel) ist aus sterischen und energetischen Grinden eingeschrankt.
Welche Kombinationen dieser Winkel aus sterischen Grinden erlaubt sind,
wurde von G. N. Ramachandran untersucht [78]. Das Diagramm dazu ist in der
Abbildung 3.7 gezeigt.

360°

300°

240°

—_—

180°

120°

60°

Abbildung 3.7: Ramachandran-Diagramm fir ; und y (Bild aus [22]). Es sind nur solche
Wertekombinationen erlaubt, die in den weiRen Bereichen liegen.
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Diese Einschrankung gewahrleistet, dass der minimale Abstand zwischen den
Atomen des Proteinrickgrats nicht unterschritten wird. Zusatzlich kdnnen bei
besonders gunstiger Lage der Atome des Proteinrtickgrats
Wasserstoffbrickenbindungen zwischen dem Sauerstoffatom der
Carbonylgruppe und dem Wasserstoffatom nachstgelegener Amidebenen
ermdglicht werden (Abbildung 3.8). Die Gesamtheit der Strukturen, die auf die
Wechselwirkung zwischen den Atomen des Proteinriickgrats zurtickzufuhren
sind, bilden die Sekundarstruktur des Proteins. Bei der
Wasserstoffbriickenbindung innerhalb der selben Peptidkette ergeben sich
Helixstrukturen fir die Peptidkette (Abbildung 3.8).

2.-Band 3,,-Helix a-Helix p-Helix

Abbildung 3.8: Durch Wasserstoffbriickenbindung zwischen dem Sauerstoffatom der
Carbonylgruppe und dem Wasserstoffatom nachstgelegener Amidebenen entstehen die vier
verwandten Helixtypen. Bild aus [22].

Die stabilste und am haufigsten vorkommende Helixstruktur ist die rechtsgangige
a-Helix (Abbildung 3.9 links). Sie entsteht durch Wasserstoffbriickenbindung
zwischen dem Sauerstoffatom einer Amidebene und dem Wasserstoffatom der
dritt-nachstgelegenen Amidebene. Neben der Bildung von Helixstrukturen durch
Wasserstoffbriickenbindungen innerhalb einer Peptidkette existieren auch
Proteinstrukturen, die durch Bindungen zwischen unterschiedlichen Peptidketten
stabilisiert werden. Bekanntes Beispiel hierfur ist die 1951 von Corey und
Pauling gefundene antiparallele b-Faltblattstruktur [70] (Abbildung 3.9). Neben
geordneten Formationen der Sekundarstruktur® findet man in  einem
Proteinmolekil auch ungeordnete Bereiche, die geordnete Bereiche mit einander
verbinden.

1 Alternativ kann man auch die Sekundarstruktur Gber die Werte fir die Diederwinkel definieren.
Fur die a-Helix lauten diese ; =113° y =136°[95], fur die antiparallele b-Faltblattstruktur
J =40°% y =315°[78].
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Abbildung 3.9: Ré&umliche Darstellungen der a-Helixstruktur und der antiparallelen
b- Faltblattstruktur. (Bild aus [63]).

----- NH— CH—CO-+ -+=-NH— CH—CO-----
cle Cle
SlH oM é
SH TT é
<:|H2 Cle
----- CO—ClH —NH -+ +-CO—CH—NH -

Wasserstoffbriicke

Disulfid-
icke

Abbildung 3.10: Faltung einer Peptidkette durch Disulfidbrickenbindung dber zwei
Cysteinseitenketten.

Durch Wechselwirkung der Proteinseitenketten, die in einer Peptidkette weit
voneinander entfernt sind, kommt die Tertiarstruktur zu Stande. Art der
Wechselwirkungen koénnen hierbei ionische, van-der-Waals-Wechselwirkung,
Wasserstoffbrickenbindung oder der hydrophobe Effekt sein. Dartberhinaus
kénnen kovalente Disulfidbriickenbindungen zur Faltung des Proteins beitragen.
Diese ergibt sich durch Oxidation der Sulfhydrylgruppen zweier
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Cysteinseitenketten (Abbildung 3.10). Die Quartarstruktur schliel3lich gibt bei
Proteinen, die aus mehreren Polypeptidgruppen bestehen, die rdumliche
Anordnung der Untereinheiten sowie die Art der Bindung zwischen ihnen wieder.
Ein gut untersuchtes Protein mit einer Quartarstruktur ist das Hamoglobin (siehe
Kapitel 4.2).

3.3. Proteinadsorption

Die 20 Aminosauren, aus denen die Proteine bestehen, haben unterschiedliche
polare Eigenschaften. Dies fuhrt dazu, dass an nahezu jeder Grenzflache
Adsorption beobachtet werden kann, sobald Proteine mit der Grenzflache in
Bertihrung kommen [59]. Wechselwirkungen, die fir Adsorption verantwortlich
sind, sind die van-der-Waals-Wechselwirkung, die elektrostatische
Wechselwirkung zwischen dem Proteinmolekdl und der Grenzflache und der
hydrophobe Effekt. Allgemein gilt, dass Adsorption dann stattfindet, wenn die
Gibbs'sche Energie G verkleinert wird: OG=LH-T[5<0. Dies kann entweder
durch eine Absenkung der Enthalpie H oder durch eine Erh6hung der Entropie S
erfolgen. Die van-der-Waals-Wechselwirkung und die elektrostatische
Wechselwirkung sind Beispiele fur Wechselwirkungen, die zu einer Absenkung
der Enthalpie fuhren. Im Falle der van-der-Waals-Wechselwirkung kann man mit
Hilfe der Hamaker-Gleichung (3.7) zeigen, dass die Enthalpieanderung im
Bereich von [H=-0,6 k;T bis [H=-4,6 k;T liegt, wenn sich kugelférmige
Proteinmolekile in einem Abstand zwischen 0,5nm und 0,1 nm zu einer
Wasser-Siliziumoxid-Grenzflache befinden [13,14]. Im Vergleich dazu betragt
das elektrostatische Wechselwirkungspotential bei einem Abstand von 0,8 nm
zwischen einem Lysozymmolekil und einer Grenzflache zwischen £H=-0,8 kT
und LH=-1,9 kT, abhangig von der Orientierung des Molekdls [81]. Dass die
van-der-Waals-Wechselwirkung teilweise starker zur Adsorption beitragt als die
elektrostatische Wechselwirkung, liegt an der Abschirmung der Ladung durch
Gegenionen. In Verbindung mit der elektrostatischen Wechselwirkung ist auch
der pH-Wert der Proteinlésung von Bedeutung. Da Aminoséauren, aus denen die
Proteine bestehen, amphoteren Charakter haben, hangt der Ladungszustand
des Proteins vom pH-Wert der Ldsung ab. Der pH-Wert, bei dem die
Summenladung des Proteins Null betragt, wird als der isoelektrische Punkt (pl)
bezeichnet. Bei pH-Werten unterhalb des isoelektrischen Punktes ist das Protein
positiv, bei pH-Werten oberhalb des isoelektrischen Punktes ist es negativ
geladen. Im Bereich des isoelektrischen Punktes sorgt die anziehende
elektrostatische Wechselwirkung zwischen den gegensétzlich geladenen
Seitenketten an der Oberflache eines Proteins fur eine kompakte Konformation
des Proteins. Von groRerer Bedeutung fur die Adsorption ist der hydrophobe
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Effekt. Tritt ein hydrophober Teil des Proteins mit einer hydrophoben Oberflache
in Kontakt, werden die Wassermoleklle an der Grenzflache freigesetzt und die
Entropie erhoht (Abbildung 3.11).

o |

Abbildung 3.11: Hydrophober Effekt. Wassermolekile bilden durch Wasserstoffbriicken-
bindungen netzartige Strukturen an hydrophoben Molekilen und Oberflachen. Tritt das Molekdil
mit einer hydrophoben Grenzflache in Kontakt, werden die Wassermolekile freigesetzt und die
Entropie erhdht. Die Absenkung der Gibbs'schen Energie fuhrt zu einer effektiven Anziehung
zwischen Grenzflache und Molekul. Bild wurde enthommen aus [14].

Dieser Vorgang fuhrt ebenfalls zu einer Absenkung der Gibbs'sche Energie. Der
hydrophobe Effekt ist somit eine entropisch treibende Kraft fur die Adsorption. Im
nativen Zustand befinden sich die unpolaren Seitenketten eines in wassriger
L6sung befindlichen Proteins tberwiegend im Inneren des Proteins, wéhrend die
polaren Seitenketten sich an der Oberflache des Proteins anordnen. Treten
Proteine jedoch mit hydrophoben Grenzflachen in Kontakt, neigen die Proteine
dazu Uber ihre hydrophoben Seitenketten zu adsorbieren. Daher kann die
Adsorption auf hydrophoben Grenzflachen auch mit einer Entfaltung des
Proteins einhergehen.

Der zeitliche Verlauf der Adsorption eines Proteinmolekuls kann allgemein durch
folgende drei Stufen zusammengefasst werden [66] (Abbildung 3.12): In der
ersten Stufe wird das Protein zur Grenzflachenregion transportiert. Diese Stufe
des Adsorptionsprozesses ist ein stochastischer Vorgang, der mit der
Brown'schen Molekularbewegung beschrieben werden kann [67]. In der zweiten
Stufe des Adsorptionsprozesses sorgt das Oberflachenpotential in der
Grenzflachenregion fir die Adsorption des Proteins. Unmittelbar verbunden mit
diesem Prozess ist, abhédngig von der Art der Wechselwirkung, eine
Konformationsdnderung des Proteins. In  der dritten Stufe des
Adsorptionsprozesses erfolgt schlie3lich die irreversible Relaxation der
Proteinkonformation in den stationdren Zustand.
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Abbildung 3.12: Zeitliche Abfolge bei der
Adsorption von Proteinmolekilen auf
eine Grenzflache nach [66].

Als Mal3 fur die Starke der Adsorption von Proteinen an Grenzflachen wird haufig
die Menge des adsorbierten Proteins pro Flache, die Oberflachenkonzentration
G verwendet. In Abbildung 3.13 ist qualitativ die zeitliche Entwicklung einer
adsorbierten Proteinschicht dargestellt.

Abbildung 3.13: Darstellung der qualitativen zeitlichen Entwicklung einer Proteinmonolage. In
Phase A finden zunéchst reversible Adsorptionsprozesse statt. In der Phase B finden neben
weiteren reversiblen Adsorptionsprozessen auch Relaxationen der bereits adsorbierten Molekiile
in den stationdren Zustand statt. In der Phase C schliel3lich sind die Proteinmolekiile mit einer
derart hohen Dichte adsorbiert, dass weitere Adsorptionen aus sterischen Griinden verhindert
werden. Bild enthommen aus [55].

Messung der Abhangigkeit zwischen Oberflachenkonzentration des adsorbierten
Proteins und der Konzentration des Proteins in der Losung bei gleich bleibender
Temperatur wird als Adsorptionsisotherme bezeichnet. Wegen des vorhin
erwahnten irreversiblen Charakters der Adsorption ist der Verlauf der
Adsorptionsisotherme abhéngig von der Vorgeschichte des Systems. Aus
diesem Grund weist eine Adsorptionsisotherme, abhangig davon, ob sie bei
zunehmender oder abnehmender Konzentration aufgenommen wurde, ein
Hystereseverhalten auf [37].

36



Probensysteme und Praparation

4. Probensysteme und Préparation

4.1. Die Substrate

Die Benetzungseigenschaft eines Substrates ist ein entscheidender Faktor fir
die Adsorption von Molekilen auf diesem. Diese Eigenschaft kann durch
Anbindung einer oder mehrerer organischer Schichten mit sogenannten
funktionellen Gruppen an das Substrat grundlegend verandert werden. Die
Strukturvielfalt von funktionalisierenden Schichten reicht von einer Ansammlung
von Molekilen mit zufalliger Anordnung bis hin zu Systemen mit dicht
gepackten, geordneten Molekilen, sogenannten Self Assembled Monolayers
(SAMs). Im Folgenden werden drei Substrate aufgefthrt, die im Rahmen dieser
Arbeit verwendet wurden.

Silizium-Wafer

Bei Silizium-Wafern handelt es sich um Siliziumscheiben, die aus einem Silizium-
Einkristall herausgeschnitten wurden. Ist Silizium der Umgebungsluft ausgesetzt,
bildet sich durch Reaktion mit Sauerstoff amorphes SiO, auf der
Waferoberflache. Diese Oxidschicht verleint der Oberflache des Wafers
chemische Stabilitat. Die Dicke dieser Schicht liegt Ublicherweise im Bereich
10 A-30 A, Eine Besonderheit der SiO,-Oberflache ist, dass die restlichen

Valenzen bei Raumtemperatur mit Wasser reagieren, sodass sich auf der

Oberflache Silanolgruppen (Si-OH) ausbilden [33]. Hierdurch wird die
Oberflache des Wafers hydrophil. Wegen ihrer chemischen Stabilitdt finden
Silizium-Wafer haufig als Substrate fir Adsorptionsmessungen Verwendung. Im
Rahmen dieser Arbeit wurden Silizium-Wafer sowohl als Substrate fir
Proteinadsorption als auch als Basissubstrate fir die Beschichtung mit
Oktadecyltrichlorsilan (OTS) und Polyelektrolyten verwendet.

Oktadecyltrichlorsilan

Eine weit verbreitete Methode SAMs auf Oberflachen zu erzeugen ist die
Chemisorption von Oktadecyltrichlorsilan (OTS) auf Silizium. Wie alle
Trichlorsilane besteht OTS aus einer SiCl;-Kopfgruppe und einer organischen
Restkette. Durch eine chemische Reaktion zwischen der Hydroxylgruppe der
Siliziumoxidschicht, dem adsorbierten Wasser und der Siliziumchlorid-Bindung
der Kopfgruppe des OTS-Molekiils resultiert eine kovalente Bindung zwischen

! Die Schichtdicke kann durch Erhitzen des Wafers an Sauerstoff auf einige 100 nm vergréRert
werden.
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dem Substrat und dem OTS-Molekul [97]. Zwischen benachbarten
OTS-Molekilen werden Wasserstoffbrickenbindungen gebildet. Zusatzlich
kobnnen durch Polymerisation unter Abgabe von Wasser Netzwerke aus
kovalenten Si-O-Si-Bindungen entstehen [83,97,105] (siehe Abb.4.1).

Abbildung 4.1: Schema der Chemisorption
b von OTS auf der Si/SiO,-Oberflache. Bild

nach [83].
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Aufgrund der unpolaren Kohlenwasserstoffkette des OTS-Molekils ist die
Oberflache des mit OTS beschichteten Wafers hochgradig hydrophob. Eine
Besonderheit der OTS beschichteten Oberflache ist, dass sich in wassrigen
Losungen zwischen der OTS-Schicht und Wasser eine Wasserverarmungszone
ausbildet. Dies wurde urspringlich auf die Ausbildung sogenannter
Nanogasblaschen zwischen der OTS-Schicht und Wasser zurtickgefuhrt [24].
Spatere Messungen mittels Rontgenreflektivitat [62,76] zeigten jedoch, dass dies
auf die hydrophobe Eigenschaft der Oberflache zurtckzufiihren ist. OTS-
beschichtete Silizium-Wafer wurden im Rahmen dieser Arbeit verwendet, um
den Einfluss der hydrophoben Wechselwirkung auf die Adsorption von Proteinen
Zu untersuchen.

Polyelektrolytische Schichten

Im Gegensatz zu chemisorbierten Molekilen neigen physisorbierte
Kleinmolekile aufgrund thermischer Anregung dazu, von der Oberflache wieder
zu desorbieren. Die Tendenz zur Desorption kann durch die Verwendung von
Makromolekilen, wie Polymere, stark unterdriickt werden. Die mehrfache
Bindung der Molekile mit der Oberflache Uber verschiedene Kontaktstellen sorgt
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fur eine erhohte Stabilitat der Molektle gegeniber der thermischen Desorption
[10]. Eine besondere Bedeutung haben hierbei geladene Polymere, sogenannte
Polyelektrolyte. Sie bestehen aus positiv oder negativ geladenen Monomeren.
Beispiele fir solche Polyelektrolyte sind  Polyethylenimin  (PEI"),
Polyallylaminhydrochlorid (PAH") und Polystyrolsulfonat (PSS~) (Abbildung 4.2).
Die Ladung des Monomers entsteht durch Dissoziation der Seitengruppen in
LOsung.

PAH PEI PSS
\/\ /
NH,
n OH n n

NH,
Cl

SO,

Na

Abbildung 4.2: Struktur der positiv geladenen Monomere PElI und PAH und dem negativ
geladenen Monomer PSS. Aus der n-fachen Wiederholung des Monomers ergibt sich die
Polyelektrolytkette.

Entscheidend fir die raumliche Ausdehnung von Polyelektrolytmolektlen in einer
Losung ist der Salzgehalt der Losung. Die gegenseitige AbstoRung der
Monomereinheiten in der Polyelektrolytkette fihrt dazu, dass eine Streckung des
Polyelektrolyts bevorzugt wird. Wird die Salzkonzentration in der Losung erhoht,
werden dadurch die Ladungen der Monomere abgeschirmt. Auf diese Weise
werden kompaktere Formationen der einzelnen Polyelektrolytmolektle in der
LAsung begunstigt.
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Abbildung 4.3: Schematische Darstellung der
schichtweisen Deposition polyelektrischer
Schichten [17].

Die Herstellung polyelektrolytischer Schichten erfolgt in der Praxis durch
schichtweise Adsorption der Polyelektrolyte [17] (siehe Abbildung 4.3). Die
Adsorption wird verursacht durch elektrostatische Anziehung zwischen der
geladenen Oberflache und den entgegengesetzt geladenen
Polyelektrolytmolektlen. In der Regel wird nach der Adsorption der
Polyelektrolytmolekule auf die Substratoberflache gleichzeitig auch eine
Invertierung der Oberflachenladung erreicht [46]. Durch wiederholte Anwendung
lassen sich Multischichten aus Polyelektrolyten mit abwechselnder Ladung
erzeugen. Standardbeispiele hierfur sind Multischichten aus PSS und PAH. Zur
Verankerung von Multischichten aus PSS und PAH dient in der Praxis haufig die
ebenfalls elektrostatische Bindung von PElI an das Substrat [18].
Polyelektrolytische Schichten wurden im Rahmen dieser Arbeit verwendet um
deren Einfluss auf die Proteinadsorption insbesondere im Hinblick auf die
Umkehrung der Oberflachenladung zu untersuchen.

4.2. Proteine

Lysozym

Endeckt wurde das Lysozym von Alexander Flemming im Jahr 1922 [32]. Es ist
ein Enzym, das die Polysaccharidkomponente in bakteriellen Zellwanden
hydrolysiert und somit bakterizid wirkt. Eine der am meisten untersuchten
Formen von Lysozym ist das Lysozym aus Huhnereiweil3. Es besteht aus nur
einer einzigen Polypeptidkette mit 129 Aminoséauren und vier Disulfidbriicken
[11]. Der isoelektrische Punkt pl von Lysozym liegt bei pH 11, die Masse des
Lysozymmolekils betragt 14,3 kDa. Die Struktur des Huhnereiweil3lysozyms
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wurde zum ersten Mal 1965 von David Phillips mittels Rontgenkristallographie
aufgeldst [5]. Lysozym ist ein globulares Protein mit einer ellipsoidalen Form
(MaRe: 30x30x45 A%). Es besitzt zwei strukturelle Bereiche, sogenannte
Domanen. Eine dieser Doménen besteht im Wesentlichen aus a-Helizes, der
andere aus b-Faltblattern. Der enzymatisch aktive Bereich des Lysozyms liegt in
der Spalte zwischen diesen beiden Domanen (Abbildung 4.4).

Abbildung 4.4: Links: Struktur des Huhnereiweilllysozyms in Banderdarstellung. Rechts:
raumliche Struktur des Molekils mit der van-der-Waals-Oberflache. Im oberen rechten Bereich
ist die enzymatisch aktive Spalte zwischen den a- und b-Doménen zu sehen. Das Bild wurde
erstellt mit IMol aus der PDB-Datei 1LYZ.pdb [21].

Hamoglobin

In lebenden Organismen ist HAmoglobin ein intrazellulares Protein, das fur den
Sauerstofftransport verantwortlich ist. Die Struktur des Hamoglobins wurde 1968
von Max Perutz mittels RoOntgenkristallographie  bestimmt [72,73]
(Abbildung 4.5). Hamoglobin ist ein tetrameres Protein mit der Quartarstruktur
a,b,, die sich als Dimer zweier ab-Protomere darstellen lasst. Die a- und b-
Einheiten haben ausgepragten Kontakt zueinander. Am a;-b;- und a,-b,-Kontakt
sind 35 Aminosauren, am a,-b,- und a,-b,-Kontakt 19 Aminoséuren beteiligt
[102]. Ursache hierfur ist hauptséchlich die hydrophobe Wechselwirkung, aber
auch Wasserstoffbriickenbindungen und elektrostatische Wechselwirkungen
tragen zur Stabilisierung bei. Zwischen den a,-a,- bzw. b,-b,-Verbindungslinien
verlauft ein 20A langer und 50A breiter Kanal. Die MaRe des
Hamoglobinmolekiils betragen 64x55x50 A°, die Masse des Molekiils betragt
64,5 kDa.
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Abbildung 4.5: Links: Banderdarstellung des meschlichen Hamoglobinmolekils. Eingezeichnet
sind zusatzlich die vier Hamgruppen. Rechts: raumliche Struktur von H&moglobin mit der
van-der-Waals-Oberflache. Zu sehen ist auch der Hohlraum in der Mitte des Molekiils. Das Bild
wurde erstellt mit JIMol aus der PDB-Datei 4hhb.pdb [30].

Hamoglobin enthalt, wie alle anderen Vertreter der Globinmolekile, an jedem
Monomer eine Hamgruppe. Diese ist fest in einer hydrophoben Tasche des
Proteins eingelagert. Das heterozyklische Ringsystem der Hamgruppe besteht
aus einem Porphyrinmolekil und einem Eisenatom. Das Porphyrinmolekil setzt
sich zusammen aus vier Pyrolringen, die Uber Methylbriicken miteinander
verbunden sind (siehe Abbildung 4.6). Das Eisenatom der Hamgruppe befindet
sich zwischen den vier Stickstoffatomen im Zentrum des Porphyrinmolekiils.
Koordiniert wird das Eisenatom von den vier Stickstoffatomen des Porphyrins
und einem Stickstoffatom der His-F8-Kette!. Zusatzlich kann ein
Sauerstoffmolekil die Position des sechsten Liganden am Eisenatom
einnehmen.

! Sowohl bei Myoglobin als auch bei Hamoglobin wird das Eisenatom von dem Stickstoffatom der
achten Seitenkette der Helix mit der Bezeichnung F koordiniert. Daher wird diese Histidinkette
in der Nomenklatur auch als His-F8-Kette bezeichnet.
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Abbildung 4.6: Struktur der Hamgruppe
mit dem Eisenatom in der Mitte. Die
Stickstoffatome des Porphyrins (blau)
bilden vier Liganden des Eisenatoms
(Orange). Im  Hamoglobinmolekil
bilden das Stickstoffatom der F8-
Histidinkette und ein  O,-Molekdl

weitere Liganden des Eisenatoms. Das
Bild wurde erstellt mit IMol.

4.3. Praparation der Proben

Praparation der Proteinldsungen

Sowohl Lysozym als auch Hamoglobin lagen vor der Préaparation der Lésungen
in Pulverform vor (HUhnereiweil3lysozym: Fluka 62970, Rinderhamoglobin:
Sigma H2500). Da Proteine in der Regel basisch bzw. sauer in der Ldsung
reagieren, ist es zweckmaRig, das Losungsmittel, in dem die Proteine gelost
werden sollen, zu puffern. Als Pufferlésung wurde NaH,PO, in wassriger Losung
verwendet. Die Konzentration der Pufferlésung war 0,01 molar. Der pH-Wert
wurde durch Hinzufligen von Salzsaure oder Natronlauge eingestellt.

Reinigung der Silizium-Wafer

Fur die Reflektivitatsmessungen wurden polierte Silizium-Wafer mit einer
(100)-Orientierung (Hersteller: Wacker Siltronic AG, Burghausen) verwendet.

Diese wurden auf 18 x18,8mm° bzw. 20 x 20 mm® groRe Scheiben
zugeschnitten. Vor der eigentlichen Reinigung wurden zunachst makroskopische
Verunreinigungen der Waferoberflaiche mechanisch entfernt. Anschlieend
wurden die Silizium-Wafer fur ungefahr 15 Minuten einer Mischung aus 30%
Wasserstoffperoxidlosung (Konzentration 35%) und 70% konzentrierter
Schwefelsaure (Reinheit 98%), auch als Piranhaldsung bekannt, ausgesetzt. Die
Temperatur wurde in dieser Zeit mit Hilfe einer Heizplatte auf ca. 90C gehalten.
Anschlieend wurden die Silizium-Wafer grindlich mit  Milli-Q-Wasser
(spezifischer Widerstand: 18,2 MWem) abgespult. Nach der Reinigung wurden
die Silizium-Wafer in Milli-Q-Wasser unter Schutzatmosphare aufbewahrt.
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Praparation polyelektrolytischer Schichten

Die Praparation polyelektrolytischer Schichten erfolgte durch Adsorption der
Polyelektrolyte aus der Losung auf die vorher gereinigten Silizium-Wafer.

Verwendet wurden die Polyelektrolyte Polyethylenimin (PEI"),

Polyallylaminhydrochlorid (PAH™) und Polystyrolsulfonat (PSS)).
Charakteristische Daten der verwendeten Polyelektrolyte konnen der Tabelle 4.1
entnommen werden. LoOsungen der Polyelektrolyte wurden mit einer
Monomer-Konzentration von 0,01 molar angesetzt. Zusatzlich wurden, um eine
Faltung der Polyelektrolytmolekile zu erreichen, den Lésungen von PSS und
PAH 1 molar NaCl zugemischt. Der Losung von PEI wurde kein Salz
beigegeben.

Polyelektrolyt Herstellernummer Mittleres Summenformel
Molekulargewicht | des Monomers
des Polymers (Da)

PEI Aldrich 243051 60000 CysHe Ny
PSS Sigma P3143 70000 [C,H,0,S]” Na"
PAH Aldrich 283215 15000 [C.H,N]* CI’

Tabelle 4.1: Daten der verwendeten Polyelektrolyte.

Die Deposition der Polyelektrolyte auf Silizium-Wafer erfolgte durch Eintauchen
der Wafer in die entsprechenden Lésungen in der Reihenfolge PEI, PSS, PAH
fur jeweils 15 Minuten. Zwischen den einzelnen Depositionsschritten wurden die
Wafer grindlich mit Milli-Q-Wasser gespililt.

Praparation von OTS-beschichteten Wafern

Die Praparation der OTS-beschichteten Silizium-Wafer erfolgte mittels
Immersionsbeschichtung [68,91]. Hierzu wurde die OTS-LAosung (Aldrich, 90%)
durch Beigabe von Chloroform auf eine Konzentration von 0,1 mM gebracht.
Durch Eintauchen der vorher gereinigten Silizium-Wafer in die Losung fir die
Dauer von einer Stunde wurden diese mit OTS beschichtet. Das lberschiissige
OTS wurde anschlieBend durch ein Chloroform-Bad vom OTS-beschichteten
Silizium-Wafer gelost.
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5. Die Messplatze

Im Folgenden werden die Messplatze beschrieben, an denen Hochenergie-
réntgenreflektometrie durchgefiihrt wurde. Die Hochenergierontgenreflektometrie
ist eine Methode, die sich sehr gut daflr eignet, die Struktur sogenannter
vergrabener Schichten zu untersuchen. Bei dieser Messmethode wird davon
Gebrauch gemacht, dass der Absorptionskoeffizienten mmit steigender Energie

E wie E ° abfallt' [2]. Im Falle der Proteinadsorption bietet die Hochenergie-
rontgenreflektometrie die Mdglichkeit die adsorbierte Proteinschicht in situ zu
untersuchen. Hierbei durchdringt der Roéntgenstrahl mit nur geringem
Absorptionsverlust die umgebende Proteinlésung und wird von der fest-flissig-
Grenzflache reflektiert.

Neben der hohen Photonenenergie ist ein hoher Strahlungsfluss eine weitere
Anforderung, die an den Messplatz gestellt wird. Gemald der kinematischen
Néaherung (Gleichung (2.53) im Kapitel 2.7) ist die Reflektivitat proportional zum
Betragsquadrat der Fouriertransformierten der Elektronendichtednderung vertikal
zur Probenoberflache. Bei einer In-situ-Untersuchung wird durch die Wahl der
Proteinlosung als Referenzmedium an Stelle von Luft die Differenz der
Elektronendichte zwischen der Proteinschicht und dem Referenzmedium
gesenkt. Dies hat vor allem zu Folge, dass die Kiessig-Oszillationen nicht mehr
so stark ausgepragt sind wie bei einer Ex-situ-Messung. Um dennoch quantitativ
gut auswertbare Messungen zu erhalten, benottigt man daher fur eine gute
Statistik der Messpunkte einen hohen Photonenfluss. Besonders geeignet als
Strahlungsquellen sind hierbei vor allem Synchrotronstrahlungsquellen der
dritten Generation. Die im folgenden beschriebenen Strahllinien erfillen die
erforderlichen Kriterien.

5.1. Die Strahllinie BL9 an DELTA

Die Dortmunder Elektronenspeicherringanlage DELTA der Technischen
Universitdt Dortmund ist eine Synchrotronstrahlungsquelle der dritten
Generation. Die Speicherringanlage besteht aus drei Hauptkomponenten. Im
Linearbeschleuniger LINAC werden die Elektronen auf eine Energie von bis zu
75 MeV beschleunigt. Die weitere Beschleunigung auf 1,5 GeV erfolgt im
Boostersynchrotron BoDo. Der Speicherring wird mit einem maximalen
Strahlstrom von 130 mA und einer Lebensdauer von bis zu 10 Stunden
betrieben. Die Synchrotronstrahlung wird bei DELTA u.a. mit Hilfe von speziellen
Anordnungen von Magneten, sogenannte insertion devices, erzeugt [100]. Eine

! Dies gilt allerdings nur, wenn resonante Streuung ausgeschlossen wird.
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schematische Darstellung des Aufbaus von DELTA ist in Abbildung 5.1
wiedergegeben.

Abbildung 5.1: Schema der Dortmunder Elektronenspeicherringanlage DELTA. Eingezeichnet
sind auch die Lagen der Strahllinien (BL) und insertion devices (SAW, U55, U250).

Die Strahlung der Strahllinie BL9 wird mit Hilfe des supraleitenden
asymmetrischen Wigglers (SAW) erzeugt. Dieser hat eine kritische Energie von
7,9 keV. Mit Hilfe eines Silizium-(311)-Doppelkristallmonochromators kénnen
erwinschte Strahlungsenergien in dem Bereich zwischen 4 keV und 30 keV mit
einer Auflosung von LE/E =10 selektiert werden [71]. Durch eine sagittale
Krimmung des zweiten Monochromatorkristalls wird zusatzlich eine horizontale
Fokussierung des Strahls auf 1 mm Breite erzielt. Hochenergiereflektivitats-
messungen an der Strahllinie BL9 werden ublicherweise bei einer Energie von
27 keV durchgefiihrt. Dieser Wert fur die Photonenenergie stellt letztendlich
einen Kompromisswert zwischen Photonenenergie und Photonenfluss dar. Ein
typischer Wert fur den Photonenfluss an der Strahllinie BL9 bei einer Energie
von 27 keV und einem Strahlstrom des Speicherrings von 100 mA st

7-10° Photonen/s/mm? [71]. Ebenfalls von Bedeutung ist im Fall biologischer und
organischer Proben die Vermeidung von Strahlenschdden an der zu
untersuchenden Probe. Wie Messungen von Reich et al. [79] zeigten, kénnen
Strahlenschaden bei @hnlich groRen Photonfliissen mit einer Energie um 25 keV
gering gehalten werden.
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Der schematische Aufbau fir Reflektivitatsmessungen ist in Abbildung 5.2
wiedergegeben.

Abbildung 5.2: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus far
Reflektivitatsmessungen an der Strahllinie BL9 (Bild aus [71]). Die Aufbaukomponenten a bis |
sind im Text erkart.

Der einfallende, monochromatische Rontgenstrahl wird mittels zweier
Blendensysteme a und c kollimiert. Die Strahlhéhe wird mit Hilfe des
Blendensystems e auf 0,2 mm eingestellt. Zwischen den Blenden e und c
befindet sich das Autoabsorbersystem d, das dazu dient, den Photonenfluss zu
begrenzen und somit eine Sattigung des Detektors zu vermeiden. Vor und hinter
dem Autoabsorber befinden sich zwei Nal-Monitordetektoren (b und f). Diese
werden verwendet, um ein Referenzmal} fur die Intensitat des Primarstrahls zu
erhalten. Die zu vermessende Probe wird auf einem Sechs-Kreis-Diffraktometer
befestigt (Abbildung 5.3). Der Probentisch g befindet sich in einem Abstand von
200 mm von dem Blendensystem e. Hinter dem Probentisch befinden sich zwei
weitere Blendensysteme. Das Blendensystem h, das in einem Abstand von
300 mm von der Probe positioniert ist, dient hauptséchlich dazu, diffus gestreute
Strahlung abzuschirmen und somit die Untergrundstrahlung im Detektor zu
vermindern®. Das Blendensystem i unmittelbar vor dem Nal-Detektor j bestimmt
schlie3lich die Winkelauflosung der Messung. Sie liegt typischerweise bei einem
Wert von 0,015°% Die Ausrichtung der Probe im Strah| erfolgt mit Hilfe des
erwahnten Sechs-Kreis-Diffraktometers (Abbildung 5.3). Da an der Strahllinie
BL9 die Richtung des einfallenden Strahls nicht verandert werden kann, wird die
Anderung des Einfallswinkels auf die Probe durch Verkippung der Probe um den
Probenmittelpunkt erzielt (g-Rotation). Die Position des Detektors wird tber die
g-Rotation verandert. Als Probenbehalter wurde die in Abbildung 5.4 dargestellte

! Gerade bei Hochenergiereflektivitaitsmessungen an flussig-fest-Grenzflachen ist dies besonders
wichtig, da durch das Durchdringen der Flussigkeitsphase auch Streustrahlung vom
Flissigkeitsvolumen entsteht.
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Probenzelle verwendet. Die Halterungsschiene dient zur Stabilisierung des
Substrates gegenuber Verkippungen innerhalb der Zelle.

z Abbildung 5.3:  Rotationsfreiheitsgrade  des
I X Detektor Sechs-Kreis-Diffraktometers an der Strahllinie
y BL9 (Bild aus [52]). Die positive x-Richtung

entspricht der Strahlrichtung.

5.2. Die Strahllinie ID15A

Hochenergiereflektivititsmessungen wurden auch an der Strahllinie ID15A der
europdischen Synchrotronstrahlungsanlage (ESRF) in Grenoble durchgefihrt.
Als Strahlungsquelle dient hier ein siebenpoliger asymmetrischer Wiggler mit
einer kritischen Energie von 44,1 keV [39,80]. Photonen mit einer Energie
unterhalb von 40 keV werden mit Hilfe eines 4 mm dicken Aluminiumabsorbers
herausgefiltert. Die Breite des unfokussierten Strahls ist 200 mm, die Ho6he
67 mm. Als Monochromator werden zwei gebogene, asymmetrisch geschnittene
Siliziumkristalle in fester Laue-Geometrie [96] verwendet (Abbildung 5.6). Der
erste Kristall dient der Erzeugung einer virtuellen Strahlungsquelle fur den
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zweiten Kristall. Durch den zweiten Kristall wird die intrinsische Divergenz des
Strahls ausgeglichen. Der Energiebandpass des Monochromators wird durch
einen asymmetrischen Schnitt der Kristalle relativ zu der (111)-Ebene bestimmit.
Der Schnittwinkel betragt fir den ersten Kristall 37,74° fur den zweiten Kristall
37,76° [20]. Die Energieauflosung des Monochromators betragt somit

[E/E=2-10"°. Eine zusétzliche Fokussierung des Strahls wird mit Hilfe des
sogenannten ,compound refractive lenses” (CLR) erzeugt. Diese Einheit besteht
aus einem System von 232 einzelnen Aluminiumlinsen mit je einem
Krimmungsradius von 200 nm. Durch die CRLs wird der Strahl auf eine HOohe
von 5 mm und eine Breite von 15 nm fokussiert. Der fokussierte Strahl hat bei
einem Strahlstrom des Speicherrings von 200 mA einen Fluss von
2-10" Photonen/s [80] (maximale Flussdichte: 2,6-10" Photonen/s/mm?). Die
Divergenz des Strahls betragt 30 nrad [20]. Der Probentisch, auf dem die zu
untersuchende Probe montiert wird, besitzt unterschiedliche Translation- und
Rotationsmdglichkeiten, die der Justierung der Position und Neigung der Probe
dienen.

Fur Reflektivititmessungen im Rahmen dieser Arbeit wurde zur Anderung des
Einfallswinkels die Neigung der Probe veréndert. Die Photonenenergie betrug
72,5 keV. Bei dieser Energie erfordert die Messung eine hohes Mal} an
mechanischer Stabilitdt des Aufbaus. Zu diesem Zweck wurde bei Messungen
an der Strahllinie ID15A eine Probenzelle verwendet, in der der Silizium-Wafer
durch eine Haltevorrichtung an  Verschiebungen gehindert wurde
(Abbildung 5.5).
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Abbildung 5.6: Skizze von dem experimentellen Aufbau der Strahllinie ID15A. Als
Monochromator werden zwei asymmetrisch geschnittene gebogene Siliziumkristalle verwendet
(monol, mono2). Die sogenannten ,compound refractive lens“-Systeme (CRL), bestehend aus
ca. 230 Aluminiumlinsen, dienen der zusatzlichen Fokussierung des Strahls. Der Probentisch
(sample tower), auf dem die Probe montiert wird, besitzt mehrere Rotation- und
Translationsfreiheitsgrade, die der Justierung der Position und Neigung der Probe dienen. Bild
aus [26].
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6. Auswertung der Daten und Diskussion

Im diesem Kapitel wird die Auswertung der aufgenommen Reflektivitatsdaten
prasentiert. Reflektivitditsmessungen wurden an der Strahllinie BL9 der
Dortmunder Elektronenspeicherringanlage DELTA und an der Strahllinie ID15A
der europaischen Synchrotronstrahlungsanlage ESRF durchgefiihrt. Die
Probensysteme, die gewahlt wurden, waren Ldsungen von Lysozym und
Hamoglobin auf unterschiedlichen Substraten. Als Substrate wurden reine
Silizium-Wafer mit einer hydrophilen Oberflache, Silizium-Wafer mit
physisorbierten polyelektrolytischen Schichten sowie Silizium-Wafer mit
OTS-Beschichtung (hydrophob) gewahlt. Grund der Wahl der unterschiedlichen
Substrate war es, den Einfluss verschiedener Wechselwirkungsmechanismen
auf die Adsorption zu untersuchen. Die Reflektivitatsmessungen fanden stets ca.
30 Minuten nach dem Eintauchen des Substrats in die Proteinlosung statt. Nach
dieser Zeitspanne wird davon ausgegangen, dass sich zwischen dem
adsorbierten Protein und der umgebenden Proteinlésung ein Gleichgewicht
einstellt, sodass Effekte der Adsorptionskinetik vernachlassigt werden kdonnen.

Die Auswertung der Reflektivitaten, die in diesem Kapitel prasentiert werden,
erfolgte mit dem rekursiven Verfahren von Parratt bzw. mit dem Matrixverfahren
von Abéles (siehe Anhang 8.1). Zur Modellierung des Dichteprofils wurden das
Box-Modell nach Gleichung (2.54) und das Effektive-Dichte-Profil nach
Gleichung (2.57) aus Kapitel 2.8 verwendet. Als Verteilungsfunktion Y, wurde
Uberwiegend die erf-Funktion verwendet. Bei einigen Profilen wurde zwischen
den erf-Funktionsverlaufen des Profils auch ein linearer Verlauf lin(z) der Form

" 2ps
0 far
u B z 2
inz L1 —Z_ g 2ps. , _2ps (6.1)
2 2p5 2 4
. 2p s
1 far z 5

eingefligt, um die Anpassung zu verbessern.

6.1. Auswertung der Messungen an der Strahllinie BL9

Die Messungen an der Strahllinie BL9 wurden alle bei einer Energie von 27 keV
durchgefuihrt. Nach jeder Reflektivitatsmessung wurde zur Bestimmung der
diffus gestreuten Strahlung auch eine longitudinal diffuse Messung
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durchgefiihrt'. Die Untergrundmessung wurde anschlieRend von der
Reflektivitatsmessung abgezogen. Zur Berechnung der Modellreflektivitaten
wurde neben der Dispersion auch die Absorption berlcksichtigt. Wie Gleichung
(2.11) aus Kapitel 2.2 zeigt, andern sich Dispersion ¢ und Absorption b nicht
unabhangig voneinander. Sie sind beide Uber die Teilchendichte mit einander
verknupft. Um diesen Umstand zu beriicksichtigen, wurde nicht die Absorption
selbst, sondern der Quotient d/6 fur die Anpassung verwendet. Da der Quotient
d/b nur von den Formfaktoren der jeweiligen Atome bzw. Molekile abhangt,
kann er fir das gleiche Material als nahezu konstant betrachtet werden. Die
Erfahrung bei den hier verwendeten Modellsystemen zeigt aul3erdem, dass erst
eine Veranderung des Quotienten d/b6 um eine oder zwei GréRenordnungen
eine merkliche Veranderung in der berechneten Reflektivitat nach sich zieht. Der
Quotient d/b wurde fur Silizium auf 10% fur die adsorbierte Schicht, der
Proteinldsung und Wasser auf 10° gesetzt. Berechnet wurden die Werte mittels
[108].

6.1.1 Charakterisierung der Substrate

Vor den eigentlichen Messungen mit Proteinen wurden Reflektivitaten von den
Substraten ohne Proteinadsorbat aufgenommen. Dies ist sinnvoll, da man nur so
bei der spateren Messung feststellen kann, welche Anteile des Dichteprofils
tatséchlich auf das Adsorbat zurtickzufiihren sind. Auch kdénnen auf die Weise
bei reinen Silizium-Wafern etwaige Verunreinigungen an der Oberflache
festgestellt werden. Fur die Charakterisierungsmessung der Wafer wurde die
Probenzelle mit Wasser gefillt. Hierdurch kann einerseits verhindert werden,
dass sich wahrend der Messung Verschmutzungen aus der Luft an der
Substratoberflache ansammeln. Andererseits hat man mit Wasser ein
Referenzmedium, dessen Dispersion nahezu dieselbe wie die von der
Proteinlosung ist>. Somit ist ein qualitativer Vergleich zwischen der
Charakterisierungsmessung vom Substrat und der spateren Messung mit Protein
maoglich.

! Bei der longitudinal diffusen Messung ist der Detektorwinkel gegentiber dem Detektorwinkel in
der Reflektivitatsmessung um einen konstanten Betrag Da innerhalb der Einfallsebene
verschoben ( a; a, Da). Fur Dawurde hier ein Wert von 0,1°gewahlt.

2Berechnung der Dispersion bei den gewahlten Proteinkonzentrationen ergibt zwischen der
Elektronendichte von reinem Wasser und der Proteinlésung eine relative Abweichung von
lediglich 0,01%.
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Charakterisierung von Silizium-Wafern
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Abbildung 6.1: Gemessene Reflektivitat von einem Si-Wafer im Wasser und die dazu
berechneten Reflektivitaten (durchgezogene und gestrichelte Kurve). Die durchgezogene Kurve
wurde aus einem Modell bestehend aus nur einer Grenzflache, die gestrichelte aus einem Modell
mit einer Oxidschicht berechnet. Aus Griinden der Ubersicht sind die berechneten Reflektivitaten
vertikal gegeniber einander verschoben.

In Abbildung 6.1 ist die Reflektivitat eines Silizium-Wafers stellvertretend fir alle
Charakterisierungsmessungen von Silizium im Wasser wiedergegeben. Die
durchgezogene Kurven sind die berechneten Reflektivitdten. Die Reflektivitat ist
auf die Fresnelreflektivitat normiert. Zur Berechnung der Reflektivitat wurden ein
Profil bestehend aus nur einer Silizium-Wasser-Grenzflache und ein weiteres
Profil mit einer Schicht zwischen den beiden Medien angesetzt. Hierdurch sollte
die Siliziumdioxidschicht bertcksichtigt werden. Die Anpassung mit beiden
Modellen fuhrt jedoch auf nahezu dasselbe Elektronendichteprofil. Die
Abweichung der Modellreflektivititen von den Messpunkten im Bereich

g,>0,5 A*' konnte zwar auf eine Oxidschicht hindeuten, die geringen
Abweichungen bei hohen q,-Werten lassen jedoch vermuten, dass es sich in
diesem Fall um eine sehr dinne Schicht handelt, die mit dem zu Verfliigung
stehenden q,-Bereich nicht eindeutig aufgelost werden kann. Fur die weitere
Auswertung der Messdaten an BL9 wurde die Oxidschicht der Silizium-Wafer
nicht mehr bericksichtigt. Die Werte aus der Anpassung mit nur einer
Silizium-Wasser-Grenzflache sind der Tabelle 6.1 zu entnehmen.

dSi [10 _7] /g Si [e/ A3] dWasser [10 _7] /g Wasser [e/ A3]
Verwendeter Wert 6,584 0,6964 3,162 0,334
Literaturwert 6,631 [108] 0,7014 3,162 [108] 0,334

Tabelle 6.1: Literaturwerte und angepasste Werte fur die Silizium-Wasser-Grenzflache.
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Der Wert fur die Dispersion von Silizium bestimmt zwar bei diesen Messungen
den kritischen Winkel fr die Totalreflexion, leichte Verschiebungen des Wafers
in der Probenzelle (<0.019 von Messung zu Messung fuhrten ebenfalls zu
leichten Verschiebungen des kritischen Winkels. Um einen Wert fir die
Dispersion von Silizium zu erhalten, wurde aus mehreren gemessenen
Reflektivitaten die Dispersion bestimmt und dariber der Mittelwert gebildet.
Dieser Wert ist in Tabelle 6.1 angegeben. Bei der weiteren Auswertung der
Reflektivitaten wurden die in Tabelle 6.1 aufgefuhrten Werte fir die Dispersion
von Silizium und Wasser verwendet und nicht mehr verandert. Verschiebungen
am kritischen Winkel, die sich bei einigen berechneten Reflektivitaten gegeniber
den gemessenen durch die Verwendung dieser Werte ergaben, wurden durch
die Annahme eines Winkel-Offsets korrigiert.

Charakterisierung polyelektrolytisch beschichteter Silizium-Wafer

Fur die Adsorption von Lysozym und Hamoglobin auf polyelektrolytischen
Schichten wurden sowohl Silizium-Wafer mit PEI-PSS-Beschichtung als auch
Silizium-Wafer mit einer PEI-PSS-PAH-Beschichtung hergestellt. Wahrend der
Charakterisierungsmessungen befanden sich die polyelektrolytisch
beschichteten Wafer im Wasser (pH 7). Die Charakterisierungsmessungen der
PEI-PSS-beschichteten Silizium-Wafer sind in der Abbildung 6.2, die der
PEI-PSS-PAH-beschichteten Wafer in der Abbildung 6.3 dargestellt. Um die
Proben fur die Auswertung der Proteinadsorption zuordnen zu kdnnen, wurden
sie mit Nummern versehen. In Abbildung 6.2 und 6.3 rechts sind die
Elektronendichteprofile wiedergegeben, aus denen die Modellreflektivitaten
berechnet wurden. Zur Modellierung der Profile wurde im Fall der PEI-PSS-
Wafer ein Schichtsystem bestehend aus zwei Schichten, im Fall der
PEI-PSS-PAH-Wafer ein Schichtsystem aus drei Schichten verwendet. Bei
beiden Profilen wurde ein stickweise linearer Verlauf des Profils angenommen.
Diese Annahme konnte erheblich zur Verbesserung der Anpassung beitragen.
Auffallig ist bei nahezu allen Profilen ein Anstieg der Elektronendichte, der im
Bereich zwischen z=7 A und z=9 A beginnt und bei einem Maximum bei
z=30A bzw. z=40A endet. Eine Erhdéhung der Dichte innerhalb der
polyelektrolytischen Schicht, wie sie in der Literatur durch eine Verzahnung
unterschiedlich geladener Polyelektrolyte begrindet wird (sogenannte fuzzy
layer) [75,86,87], kann hier als Erklarung fur diesen Anstieg ausgeschlossen
werden. Wegen des schwachen Elektronendichtekontrastes zwischen
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verzahnten und unverzahnten Bereichen ist eine solche Dichteerh6hung mit
Rontgenreflektometrie schwer zu beobachten?.

Die Inhomogenitat der adsorbierten Polyelektrolytschicht kann durch eine zu
schwache Bindung der Polyelektrolytmolekile an das Substrat erklart werden.
Zuruckzufihren ware dies auf eine zu geringe Oberflachenladungsdichte des
Silizium-Wafers bei der Praparation der PEI-Schicht. Eine zu geringe
Oberflachenladungsdichte fuhrt dazu, dass die erste Schicht (PEI) nur Uber
wenige geladenen Gruppen an das Substrat bindet [17]. Bei weiterer Adsorption
polyelektrolytischer Schichten wird die anziehende Wechselwirkung zwischen
den Schichten starker, da von hier ab nur noch die Wechselwirkung zwischen
den Polyelektrolytmolekilen maRgeblich ist. Auf diese Weise wird die
adsorbierte Menge von Schicht zu Schicht erhéht, was sich letztendlich in der
hoheren Dichte bemerkbar macht [40,56].

Wie man erkennen kann, liefert die Charakterisierung bei allen polyelektrolytisch
beschichteten Wafern nahezu Ubereinstimmende Profile. Dies ist ein Beleg fir
die gute Reproduzierbarkeit der Praparation.

Reflektivitaten von Si-PEI-PSS-Wafer im Wasser Elektronendichteprofile
T T T T T T
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0.7

T
0 PELNr. 1, Wasser|
< PELNr. 2, Wasser|
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Abbildung 6.2: Charakterisierungsmessungen von PEI-PSS-beschichteten Silizium-Wafern im
Wasser. Auf der linken Seite sind die gemessenen und berechneten Reflektivitaten auf der
rechten Seite die angepassten Dichteprofile dargestellt. Um die Proben fiur die Messung mit
Proteinen zuordnen zu kénnen, sind sie mit Nummern versehen.

YIn der Literatur konnen Rontgenreflektivitdtsmessungen von polyelektrolytischen Schichten
haufig mit dem einfachen Modell einer Schicht mit einer konstanten Elektronendichte ohne eine
interne Struktur erklart werden [17,18]. Die sogenannte fuzzy layer wurde bisher nur mittels
Neutronenreflektometrie bei einer zusatzlichen Kontrasterhéhung mittels Deuterierung
festgestellt [75].
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Reflektivitaten von Si-PEI-PSS-PAH-Wafer im Wasser Elektronendichteprofile
T T T T T T T T

T
0 PEL Nr. 4, Wasser|
< PELNr. 5, Wasser|
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Abbildung 6.3: Charakterisierungsmessungen von PEI-PSS-PAH-beschichteten Silizium-Wafern
im Wasser. Auf der linken Seite sind die gemessenen und berechneten Reflektivitaten auf der
rechten Seite die angepassten Dichteprofile dargestellt. Um die Proben fir die Messung mit
Proteinen zuordnen zu kdnnen, sind sie mit Nummern versehen.

Charakterisierung des OTS beschichteten Silizium-Wa  fers

Die auf die Fresnelreflektivitit normierte Reflektivitatsmessung vom
OTS-beschichteten Silizium-Wafer und die dazu angepasste Modellreflektivitat
sind auf der linken Seite der Abbildung 6.4 zu sehen. Rechts in der
Abbildung 6.4 ist das Elektronendichteprofil, das fur die Berechnung der
Modellreflektivitat verwendet wurde, dargestellt. Fir die Modellierung des Profils

wurde das Effektive-Dichte-Modell (Kapitel 2.8) verwendet. Angesetzt wurden
hierzu formal zwei Schichten.

Reflektivitat von OTS-Wafer im Wasser
T T T T

Elektronendichteprofil
T T

T T
m— OTS-Waler, Wasser

)
@
a

Intensitét (R/RF)
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Abbildung 6.4: Charakterisierungsmessung vom Silizium-Wafer mit einer chemisorbierten OTS-
Schicht im Wasser.

Zu erkennen ist im Elektronendichteprofil der Bereich (0 A-20 A) mit einer
geringeren Elektronendichte als das Referenzmedium Wasser. Das Minimum
der Elektronendichte in diesem Bereich liegt bei 0,28 e/A®. Dies ist eine
Ubereinstimmung mit der von Mezger et al. [62] beobachteten
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Wasserverarmungszone, dessen Minimum bei ca. 0,27 e/A® liegt. Die Breite der
Wasserverarmungszone kann aus dem Elektronendichteprofil in Abbildung 6.4
zu 7,5 A abgeschétzt werden. Der Bereich zwischen z =-40 A und z =0 A zeigt
das Dichteprofil der Siliziumdioxidschicht, der Kopfgruppe des OTS-Molekiils
und der Kohlenwasserstoffkette des OTS-Molekuls. Aufgrund einer nicht
optimalen Praparation stimmt dieser Bereich des Elektronendichteprofils nicht
exakt mit dem Profil von Mezger et al. Uberein. Die leicht hohere
Elektronendichte gegeniber Wasser (um ca. 3%) im Bereich oberhalb der
Wasserverarmungszone (zwischen z=15A und z =60 A) ist vermutlich auf
leichte Verunreinigungen des Wafers nach der Praparation zurtickzuftihren.

6.1.2 Auswertung der pH-abhangigen Messungen von Lys ozym auf
Silizium *

Der Einfluss des pH-Wertes auf die Adsorption von Lysozym wurde bei pH 4,
pH 7 und pH 11 untersucht. Fur die Konzentration wurde ein fester Wert von 0,1
mg/ml gewdahlt. Die Reflektivitaten und die zugehoérigen Elektronendichteprofile
sind in der Abbildung 6.5 dargestellt. Zu erkennen sind die Kiessig-Oszillationen,
die auf die adsorbierte Proteinschicht hindeuten. Ein quantitatives Ergebnis
wurde durch Anpassung einer Modellreflektivitat erzielt. Angesetzt wurde fir das
Profil ein erf-Profil der Form

Z
25

1 1 z dads
H,0 ! ads E Eerf ES . (62)

ads

r

11
= Zerf
2 2

Wie man anhand der Abbildung 6.5 erkennen kann, lassen sich mit diesem
Modell die gemessenen Reflektivitaten bis zu einem q,-Wert von 0,3 At gut

anpassen. Optimiert wurden die Dicke der Schicht, die Rauigkeit und die
Elektronendichte. Die Werte sind in der Tabelle 6.2 aufgefihrt.

pH-Wert I s [6IA] d oas [A] S s [A] Giys [Mg/m ]
pH 11 0,3940,02 3511 9,3 2,3140,5
pH 7 0,39£0,03 2041 6,3 1,75:0,4
pH 4 0,35£0,02 3141 5,0 0,6240,1

Tabelle 6.2: Ermittelte Werte fir die adsorbierte Proteinschicht in Abhangigkeit vom pH-Wert
(Konzentration 0,1 mg/ml).

! Die in diesem Kapitel prasentierten Messdaten wurden hiervon unabhangig im Rahmen einer
Diplomarbeit (F. Evers [29]) diskutiert und in [28] publiziert.
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Die Angabe dieser Werte ist in diesem Fall sinnvoll, da durch die Einfachheit des
Modells eine Unterscheidung zwischen r ., d ., und s ., gegeben ist?.

Reflektivitaten von Si-Wafer in Lysozymlésung (0,1 mg/ml) Elektronendichteprofile
T T T T T T T T T
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o pH4 0.651
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Abbildung 6.5: Darstellung der gemessenen und berechneten Reflektivitdten vom Silizium-Wafer
in der Proteinldsung bei verschiedenen pH-Werten (links). Rechts sind die Dichteprofile vom
Schichtsystem dargestellt.

Um den Wert fur die Oberflachenkonzentration G,,, des Proteins zu erhalten,
wurde das lateral gemittelte Dichteprofil des adsorbierten Proteins n

betrachtet. Hierbei muss bertcksichtigt werden, dass in der adsorbierten Schicht
auch Wassermolekile eingelagert sind. Die Einlagerung von Wassermolekulen
fuhrt dazu, dass der Wert fur die Elektronendichte der Schicht zwischen den
Werten von Wasser und Lysozym liegt.

Insgesamt kann die Verteilung unterschiedlicher Substanzen in einem
Schichtsystem durch die z-abhangigen Volumenanteile 7(z) berilicksichtigt
werden. Fur die lateral gemittelten Elektronendichteprofile r, und r, vor und
nach der Adsorption gelten folgende Beziehungen

r,z fg zngZg fy

Wasser

z nWasser ZWasser ' (63)

r,z f&zngZg fi

Wasser

z f Zus 6.4
z nWasser Wasser Lys z ' ( ' )
VLys

f siv Fwasser UNd 7, sind die z-abhangigen Volumenanteile von Silizium, Wasser
und Lysozym. Es gelten

foz fuwe Z 1 und
r2z f}

6.5
Wasser z f z 1 ) ( )

Lys

2 Dieser Sachverhalt ist darauf zurtickzuftihren, dass die Dicke der Schicht groR gegentber der
Rauigkeit beider Grenzflachen ist.
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Zsy Zyassee Und Z o sind Elektronenzahlen pro Teilchen (Zyce =10, Z,
=7630 ). Ny.sser ISt die Anzahl der Wassermolekiile pro Volumen bei einer Dichte
von 1g/ml. v, bezeichnet das van-der-Waals-Volumen des Lysozymmolekiils

(Vs =16700 A® [12]). Bildet man die Differenz der Gleichungen (6.3) und (6.4)
erhalt man mit Hilfe der Beziehungen (6.5) fir den Volumenanteil von Lysozym

ra I

f (6.6)

L
_ Z Lys

V4

Wasser “—Wasser

VLys
Hierbei wurde berticksichtigt, dass 7 g vor und nach der Adsorption gleich bleibt.

Mit “V" f s ergibt sich fur die Dichte von Lysozym (M, =14,3 kDa)

—= /'2 rl
nLys

(6.7)

Lys '
Z Lys \Y Lys r]Wasser ZWasser

Die Proteindichteprofile der adsorbierten Lysozymschichten sind in
Abbildung 6.6 wiedergegeben.

Dichteprofile der adsorbierten Lysozymschichten
07 T T T T T

- Abbildung 6.6: Proteindichteprofile von Lysozym
I . 1 innerhalb  der adsorbierten  Schicht in
Abhangigkeit vom pH-Wert. Zur Berechnung
3 \ ] des Profils wurde Gleichung (6.7) verwendet.
] \ ] Die Oberflachenkonzentration G,y ergibt sich
aus Gleichung (6.8).

Proteindichte [g/cmz]
-

Aus diesen Profilen lassen sich mittels Integration

Gus Nz dz (6.8)

die Oberflachenkonzentrationen G,,, der adsorbierten Schichten ermitteln
(Tabelle 6.2). Vergleicht man die ermittelten Werte fir die Dicke der adsorbierten

! Die Anzahl der in dem Protein enthaltenen Atome jeder Sorte wurde der PDB-Datei 1LYZ.pdb
entnommen [21].
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Lysozymschicht mit den molekularen MalRen des Lysozymmolekuls
(30x30x45 A%, so lasst dies einen Rickschluss auf die Ausbildung einer
Monolage zu. Aus den Malen des Lysozymmolekils lassen sich auch
Vorhersagen  Uber die  Oberflachenkonzentration  der  adsorbierten
Lysozymschicht machen'. Im Falle einer ,side-on“-Konfiguration der Molekiile
(mit der Langsachse der Molekile parallel zur Oberflache) betragt die

Oberflachenkonzentration G=1,76 mg/m®, bei einer ,end-on“Konfiguration (mit

der Langsachse des Molekiils senkrecht zur Oberflache) G=2,64 mg/m’. Fiir
beide Werte wurde jeweils die dichteste Packung der Proteinmolekile
angenommen. Ein Vergleich mit den gemessenen Werten fur die
Oberflachenkonzentration fuhrt zu dem Ergebnis, dass bei pH4 die
Waferoberflache nicht vollstdndig mit Lysozymmolekilen bedeckt ist. Bei pH 7
hingegen stimmt der gemessene Wert fur die Oberflachenkonzentration mit dem
berechneten Wert fur die dichteste Packung im Falle einer ,side-on“-
Konfiguration Uberein. Der nahezu gleiche Wert fur die Schichtdicke bei pH 4
und pH 7 lasst den Ruckschluss zu, dass in beiden Féllen Gberwiegend ,side-
on“-Konfigurationen der Lysozymmolekulle vorhanden sind. Bei pH 11 hingegen
ist auch die Dicke der adsorbierten Proteinschicht hoher, allerdings geringer als
bei einer Adsorption, an der nur ,end-on“-Konfigurationen beteiligt sind (45 A).
Daher ist es wahrscheinlich, dass hier eine Kombination aus ,end-on“- und ,side-
on“-Konfigurationen vorliegt. Die laterale Mittlung ergibt den Wert zwischen 30 A
und 45 A,

Sowohl pH 4 als auch pH 7 liegen beide unterhalb des isoelektrischen Punktes
von Lysozym (pH 11). Bei diesen pH-Werten ist das Lysozymmolekil insgesamt
positiv geladen. Als Ursache fiir die Adsorption kommt bei diesen pH-Werten die
anziehende elektrostatische Wechselwirkung zwischen der negativ geladenen
Silizium-Wafer-Oberflache und dem Lysozymmolekil in Frage. Bei pH 11, dem
isoelektrischen Punkt von Lysozym, ist die anziehende Wechselwirkung
zwischen den Lysozymmolekilen und der Oberflache stark reduziert. Die
dennoch starkere Adsorption wird in diesem Fall auf Wechselwirkung zwischen
den Proteinen innerhalb der adsorbierte Schicht zurtickgeftihrt [43,58].

! Voraussetzungen hierfir ist, dass sich wahrend der Adsorption die tertiare Struktur des Proteins
nicht andert. Laut Haynes et al. [37] ist diese Voraussetzung bei Lysozym auf hydrophilen
Grenzflachen erfillt.
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6.1.3 Auswertung der konzentrationsabhangigen Messun gen von
Lysozym auf Silizium *

Konzentrationsabhangige Messungen wurden fur die Konzentrationen 3 mg/ml,
1 mg/ml, 0,1 mg/ml und 0,03 mg/ml durchgefuhrt. Fir alle Messungen lag der
pH-Wert der Losung bei pH 11l. Die Reflektivititen und die zugehorigen
Elektronendichteprofile sind in der Abbildung 6.7 wiedergegeben. Zur
Berechnung der Modellreflektivititen wurde das Profil der Gleichung (6.2) zu
Grunde gelegt. In der Abbildung 6.8 sind die Dichteprofile der adsorbierten
Proteinschichten dargestellt. Diese wurden mit Hilfe der Gleichung (6.7) aus
Kapitel 6.1.2 berechnet.

Reflektivitaten von Si-Wafer in Lysozymlésung (pH 11)
15 T T T T

Elektronendichteprofile
T T

T T
o 3mgml \ — 3 mg/ml
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*  0.03mgmi| | ‘== 0,03 mg/ml
Fit

Intensitat (R/RF)

'~

~ e
s 1 s

o 0.1 02 0.3 qz[Arll 0.4 05 0.6 0.7 -20 o 20 40 Z[A] 60 80 100 120
Abbildung 6.7: Darstellung der gemessenen und berechneten Reflektivitdten vom Silizium-Wafer
in der Proteinlésung bei verschiedenen Konzentrationen (links). Rechts sind die Dichteprofile
vom Schichtsystem dargestellt.

Dichteprofile der adsorbierten Lysozymschichten
08 T T T T

—mem Abbildung 6.8: Dichteprofile von Lysozym in
o7y ! e e 0o g | Abhangigkeit von der Konzentration der
: 3 ] Proteinlésung.
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Die angepassten Parameter fur Gleichung (6.2) und die daraus berechneten
Werte fur die Oberflachenkonzentration sind der Tabelle 6.3 zu entnehmen.

! Die in diesem Kapitel prasentierten Messdaten wurden hier unabhéngig im Rahmen einer
Diplomarbeit (F. Evers [29]) diskutiert und in [28] publiziert.
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Konzentration | . [e/A’] d .. [A] S .. [A] G, [mg/m?]
[mg/ml]
3 0,39+0,03 60+1 17,2+0,5 3,92+0,8
1 0,40+0,03 48+1 13,3+0,5 3,73+0,7
0,1 0,39+0,03 31+1 5,0+0,5 2,31+0,3
0,03 0,36+0,03 31+1 6,7+0,5 0,95+0,2

Tabelle 6.3: Ermittelte Werte fur die adsorbierte Proteinschicht in Abhé&ngigkeit von der
Konzentration der Proteinlésung (pH 11).

Die Interpretation der Schichtdicken der adsorbierten Proteinschichten lasst den
Ruckschluss zu, dass bei der Konzentrationen 0,03 mg/ml eine Adsorption der
Lysozymmolekile mit einer ,side-on“-Konfiguration stattgefunden hat. Der
kleinere Wert fur die Oberflachenkonzentration als bei einer dichtméglichsten

Packung einer ,side-on“-Konfiguration (1,76 mg/m?) lasst darauf schlieBen, dass
bei dieser Konzentration keine vollstandige Bedeckung der Waferoberflache
stattgefunden hat. Bei einer Konzentration von 0,1 mg/ml entspricht die Dicke
der adsorbierten Schicht zwar ebenfalls einer ,side-on“-Konfiguration, die
Oberflachenkonzentration ist jedoch um ca. 30% hoher als bei einer
dichtmoglichsten Packung!. Es wird angenommen, dass hier bereits aller
Wahrscheinlichkeit nach eine partielle ,end-on“-Konfiguration vorliegt. Der Wert
fur die Schichtdicke bei 1 mg/ml Ubersteigt leicht den maximalen Wert fur die
Schichtdicke einer Monolage. Eine mdégliche Erklarung hierfir ist die teilweise
Entstehung von Doppelagen aus Proteinmolekilen. Bei einer Konzentration von
3 mg/ml schlie3lich werden verstarkt Doppellagen gebildet, sodass auch die
Schichtdicke mit dem Wert einer Doppellage aus ,side-on“-Konfigurationen
Ubereinstimmt. An dieser Stelle soll allerdings noch angemerkt werden, dass bei
der bisherigen Betrachtung stets vor der nativen Struktur des Proteins
ausgegangen wurde. An hydrophilen Grenzflachen sollte dies zwar erfillt sein.
Bei hoheren Konzentrationen (wie in diesem Fall bei 1 mg/ml und 3 mg/ml)
wurde in der Literatur allerdings auch von Aggregation des Proteins berichtet, die
zu einer Erhéhung der Schichtdicke fuhren kann [3,9].

6.1.4 Auswertung der konzentrationsabhangigen Messun gen von
Hamoglobin auf Silizium

Die aufgenommenen Reflektivitaten von Silizium-Wafern in Hamoglobinlésung
bei verschiedenen Konzentrationen sind in der Abbildung 6.9 dargestellt. Der

! Die unabhangige Auswertung von F.Evers hat hierfir sogar einen hoheren Wert von
2,78 mg/m’ ergeben.
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pH-Wert der Losung betrug bei allen Messungen pH 7 (isoelektrischer Punkt von
Hamoglobin).

Reflektivitaten von Si-Wafer in Hamoglobinlésung (pH 7) Elektronendichteprofile
T T T T T T T
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o 1mgml — 1 mg/ml

< 0.65 mg/ml L == = 0,65 mg/ml
o 02mg/ml L. 0.2mg/ml | |
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Fit
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Abbildung 6.9: Links: Darstellung der gemessenen und berechneten Reflektivitaten vom Silizium-
Wafer in der Hamoglobinlésung bei unterschiedlichen Konzentrationen. Rechts:
Elektronendichteprofile vom Schichtsystem.

Die Profile in Abbildung 6.9 wurden mit der Gleichung (2.54) aus Kapitel 2.8
erzeugt. Formal wurden hierzu zwei Schichten fiur die adsorbierte
Hamoglobinschicht angesetzt. Zudem wurde bei einigen Reflektivitdten (1 mg/ml;
0,65 mg/ml) ein stiickweise linearer Verlauf des Profils angesetzt, durch den eine
Verbesserung der Anpassung erzielt werden konnte.

Reflektivitat von Si-Wafer in Hamoglobinlésung (pH 7, 0,03 mg/ml) Dichteprofile der adsorbierten Hamoglobinschichten
12 T T T T T T T T T T T T T

Intensitat (RIRF)
Proteindichte [g/cma]
°
>

Abbildung 6.10: Vergleich der Anpassung der Reflektivitdit von Hamoglobin (pH 7, 0,03 mg/ml)
mit nur einer Schicht und mit zwei Schichten. Durch Berticksichtigung des groReren q,-Bereichs
(>0,1 A erhalt man eine groRere Auflésung des Proteindichteprofils.

Im Gegensatz zu Lysozym konnte ein einfaches Schichtmodell keine
zufriedenstellende Anpassung der Reflektivitaten liefern. In Abbildung 6.10 ist
das Ergebnis einer Anpassung mit einem einfachen Schichtmodell gezeigt. Wie
man erkennen kann, weicht die Modellreflektivitat bei g,-Werten grof3er als
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0,1 A* stark von den Messwerten ab. Zum Vergleich dazu ist in die Abbildung
auch die Anpassung mit einem Modell bestehen aus zwei Schichten eingefligt.
Man erkennt, dass durch die Bertcksichtigung des gréRReren g,-Bereichs auch
eine genauere Auflosung des Elektronendichteprofils ermoglicht wird. In der
Tabelle 6.4 sind die Oberflachenkonzentrationen der adsorbierten Schichten
angegeben.

Konzentration G, [mg/m ]
[mg/ml]
1 5,3+0,1
0,65 7,8+0,1
0,2 7,0£0,1
0,03 6,7+0,1

Tabelle 6.4: Ermittelte Werte fiir die Oberflachenkonzentration des adsorbierten Hamoglobins auf
Silizium bei unterschiedlichen Konzentrationen in der Lésung (pH 7).

Die optimierten Parameter fir Schichtdicke, Rauigkeit und Dispersion kénnen
nicht direkt interpretiert werden. Berechnet wurden die Werte fur die
Oberflachenkonzentration analog wie im Kapitel 6.1.2 (M,,,,,=64,5 kDa). Fur das

Eigenvolumen des Hamoglobinmolekiils wurde der Wert v,,,=86583 A’
verwendet'. Dieser Wert wurde aus dem Literaturwert fiir die Elektronendichte
des Molekiils (r,,,=0,398 e/A®) und der Zzahl der Elektronen des Molekiils
(Z,13m, rine=34460) bestimmt®. Der Literaturwert fir die Elektronendichte wurde aus
Rontgenstreumessungen ermittelt [101]. Zwar wurde dieser Wert fir
menschliches und nicht fur das hier verwendete Rinderh&dmoglobin gemessen,
ein Vergleich zwischen den Hamoglobinarten zeigt jedoch eine nur geringe
Abweichung der Elektronenzahlen der Molekule (Z . venscn=34440). Daher kann
von einer annahernd gleichen Elektronendichte ausgegangen werden. Die lateral
gemittelten Profile vom adsorbierten Hamoglobin sind in der Abbildung 6.11
wiedergegeben. Wie man erkennen kann, zeigen die Profile im Gegensatz zu
Lysozym einen viel starker ausgepragten inhomogenen Verlauf. Dies kann mit
Inhomogenitaten in  der  Elektronendichteverteilung  innerhalb  des
Hamoglobinmolekils selbst in Zusammenhang stehen. In [101] wird darauf

L Eine friihere Messung von Schelten et al. [85] mittels Neutronenkleinwinkelstreuung hatte flr
das Volumen des Hamoglobinmolekiils einen Wert v,,,,=84000+2000 A® ergeben.

2Die Anzahl der in den vier Globinmolekilen des Tetramers enthaltenen Atomsorten wurde im
Fall des menschlichen Hamoglobins der PDB-Datei 4hhb.pdb [30], im Falle des
Rinderhamoglobins der Datei 1fsx.pdb [82] enthommen. Berlicksichtigt wurden aufl3erdem die
vier Hamgruppen bestehend aus Protoporphyrin und dem Eisenatom (Formel: C,,H;,N,O,Fe).
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hingewiesen, dass bei Streuvektoren q > 0,08 A sich die Inhomogenitaten in der
Elektronendichteverteilung in Rontgenstreumessungen bemerkbar machen.

Dichteprofile der adsorbierten Hamoglobinschichten
T T T T T T

— g Abbildung 6.11: Dichteprofile von Hamoglobin in

== =0.65 mg/ml

R s Oaamam | Abhangigkeit von der Konzentration der
Proteinlosung (pH 7).

e,

S ————m——
A

Proteindichte [g/cma]

Theoretische Werte fur die Oberflachenkonzentration von Hamoglobin erhalt

man aus den MaRen des Molekils (64x55x50A%. Im Falle einer
Monolagenadsorption mit dichtester Packung ergeben sich Werte im Bereich von
G=3,2 mg/m’ bis G=3,9 mg/m’, je nach Orientierung der Hamoglobinmolekiile.
Die Werte aus den Rontgenreflektivititsmessungen liegen deutlich dartber
(siehe Tabelle 6.4). Ungewdhnlich ist der Wert fir 1 mg/ml, der Kkleiner ist als bei
niedrigeren Konzentrationen. Lasst man diesen Wert aul3er Acht, zeigt sich mit
steigender Konzentration auch eine Tendenz zu einer starkeren Adsorption.
Diese Tendenz wurde bereits von anderen Arbeitsgruppen mit alternativen
Messmethoden bestétigt (Kondo et al. [49,50]: Zirkularer Dichroismus (CD),
Santos et al. [84], Everest et al. [27]: Optische Absorptionsspektroskopie-
methoden). Im Falle der Adsorption von Hamoglobin auf Silizium wurde von
Everest et al. [27] bei einer Konzentration von 0,25 mg/ml (pH 7) eine

Oberflachenkonzentration von 4,0 mg/m2 gemessen. Messungen von Kondo et
al. haben fur das selbe Probensystem fiur eine Konzentration von 0,03 mg/ml

(pH 7) eine Oberflachenkonzentration von ca. 2,3 mg/m® ergeben.

Die aus den Reflektivititsmessungen an der BL9 bestimmten Werte flur die
Oberflachenkonzentration G kénnen nur durch die Annahme einer Doppellage
erklart werden. Mehrfache Adsorptionslagen von Hamoglobin auf Silizium
wurden von Martin et al. [61] beobachtet. Die Dicke der adsorbierten
Hamoglobinschichten kann durch die gleichmaRigen Ubergéange zwischen der
Proteinschicht und der Proteinlosung schwer abgeschatzt werden (zwischen
80A und 100A). Im Fall von Hamoglobin kénnen auch
Konformationsdnderungen des Molektls nicht ausgeschlossen werden. Bei
Hamoglobin handelt es sich im Gegensatz zu Lysozym um ein sogenanntes
weiches Protein [51]. Ebenfalls kénnen laut Kondo et al. [51] als Folge der
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Tetramerstruktur des Proteins Konformationsdnderungen eines Monomers auf
andere Monomere Ubertragen werden.

6.1.5 Auswertung der Messungen von Lysozym auf polye lektrolytischen
Schichten

Reflektivitatsmessungen von adsorbiertem Lysozym auf polyelektrolytisch
beschichteten Silizium-Wafern wurden sowohl auf PEI-PSS- als auch auf PEI-
PSS-PAH-Wafern durchgefihrt. Bei allen Messungen wurde fir Lysozym eine
Konzentration von 0,1 mg/ml gewahlt. Der pH-Wert lag fur die beiden
Messungen mit PEI-PSS-Wafern bei pH 7 und pH 11, fir die Messung mit dem
PEI-PSS-PAH-Wafer bei pH 11.

In der Abbildung 6.12 sind die Messungen von PEI-PSS-Wafern in
Lysozymlosung, die zugehorigen angepassten Reflektivititen und die
Elektronendichteprofile wiedergegeben. Zum Vergleich sind auch die
Reflektivitaten und die Elektronendichteprofile aus den
Charakterisierungsmessungen in die Abbildung eingefigt. Sowohl die
Charakterisierungsmessungen als auch die Messung in Lysozymldsung wurden
formal mit dem Profilmodell der Gleichung (2.54) aus Kapitel 2.8 unter Annahme
von zwei Schichten angepasst.

Reflektivitaten von Si-PSS-Wafer in Wasser und in Lysozymldsung Elektronendichteprofile
T T T T T T T T

T
s PEL Nr. 1, Wasser

= = = PELNr. 1, Lys. (0,1 mg/ml, pH 11)
isser

0 PELN. 1, Wasser
< PELNT. 1, Lys. (0,1 mg/ml, pH 11)|
o PELNr. 2, Wasser
% PELN. 2, Lys. (0,1 mg/ml, pH 7)
Fit

““““ PEL Nr. 2, Wa 1
‘== PELN. 2, Lys. (0,1 mg/ml, pH 7)

F

05

Intensitat (R/R_)

“““““““
~a

PR
a5 L L L L L LA s L L L L
0 0.1 0.2 0.3 4 05 0.6 0.7 -50 0 50 100 150 200

0.
q, A1) z[A

Abbildung 6.12: Links: Reflektivitditen von PEI-PSS-Wafern in Lysozymldésung und die
zugehdorigen Charakterisierungsmessungen. Die Konzentration von Lysozym betrug 0,1 mg/ml,
der pH-Wert pH 11. Rechts: Elektronendichteprofile

Durch den qualitativen Vergleich der gemessenen Reflektivitat bei pH 11 mit der
Charakterisierungsmessung des PEI-PSS-Wafers kann man erkennen, dass bei
der Messung bei pH 11 die Starke der Kiessig-Oszillationen stark reduziert wird.
Qualitativ zu deuten ist dieser Sachverhalt mit der Abnahme des Elektronen-
dichtekontrastes zwischen den Schichten und der Proteinlésung. Wie man
erkennen kann, ergibt die Auswertung der Reflektivitat far die
Adsorptionsmessung bei pH 11 eine gleichmallig abnehmende Elektronendichte.
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Bei der Messung bei pH 7 hingegen sind die Kiessig-Oszillationen noch deutlich
ausgepragt, allerdings mit einer kleineren Oszillationslange als bei der
Charakterisierungsmessung. Passend dazu zeigt auch das
Elektronendichteprofil eine hdhere Dicke des Gesamtschichtsystems. Sowohl bei
pH 11 als auch bei pH 7 konnten Modellprofile, in denen nur eine weitere Schicht
fur Lysozym oberhalb des bestehenden polyelektrolytischen Schichtsystems
angenommen wurde, keine Anpassung der Modellreflektivitat an die Messdaten
erzielen'. Hieraus kann man schlieRen, dass in beiden Fallen eine Anderung der
Formation der Polyelektrolytmolekille im gesamten Schichtsystem stattfindet.
Besonders stark ist dieser Effekt bei pH 11 zu beobachten. Die starke
Strukturveranderung bei pH 11 ware allerdings auch damit zu erklaren, dass bei

diesem pH-Wert durch die héhere Konzentration von OH -lonen eine Streckung
der PSS-molekule an der Oberflache hervorgerufen wird. Eine starkere
Streckung der Polyelektrolytmolekiile hatte ebenfalls einen gleichméafigeren
Ubergang im Elektronendichteprofil zu Folge. Ein Einfluss des Proteins kann
allerdings auch nicht ganz ausgeschlossen werden. Bei pH 7 hingegen ist nur
eine schwache Umstrukturierung des bestehenden polyelektrolytischen
Schichtsystems zu beobachten. Deutlich zu erkennen ist bei der Messung mit
pH 7 die Adsorption eines Lysozymfilms auf der Oberflache. Allerdings ist auch
hier keine klare Trennung zwischen der polyelektrolytischen Schicht und der
adsorbierten Proteinschicht erkennbar. Eine reine Darstellung der adsorbierten
Proteinschicht ist hier daher nicht moglich.

Zum Vergleich sind in Abbildung 6.13 links die Messung vom PEI-PSS-PAH-
Wafer in Lysozymlésung und die zugehdrige Charakterisierungsmessung
wiedergegeben. Rechts in der Abbildung sind die jeweiligen
Elektronendichteprofile dargestellt.

! Hierzu wurde mit dem REFFIT-Modus des Reflektivitatsanpassungsprogramms LSFIT mittels
stochastischer Superposition von Gauss-Funktionen nur der obere Bereich des Profils aus der
Charakterisierungsmessung verandert. Trotz mehrmaliger Versuche konnte keine gute
Anpassung erreicht werden.
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Reflektivitaten von Si-PSS-PAH-Wafer in Wasser und in Lysozymlésung Elektronendichteprofile

T T
O PELNr. 4, Wasser

4 PELNI. 4, Lys. (0,1 mg/ml, pH 11)
Fit

T
s PEL Nr. 4, Wasser
= = = PEL Nr. 4, Lys. (0,1 mg/ml, pH 11)

Intensitat (R/RF)
Elektronendichte [e/A%
°
&

045

L L L L L L L L L
0 0.1 0.2 03 04 05 0.6 0.7 0.8 -50 0 50 100 150

q,[A%] z[A]

Abbildung 6.13: Links: Die Reflektivitatsmessung vom PEI-PSS-PAH-Wafer im Wasser und in

der Lysozymlésung. Die Konzentration von Lysozym betrug 0,1 mg/ml, der pH-Wert pH 11.
Rechts: Elektronendichteprofile

Im Gegensatz zur der Reflektivitat vom PEI-PSS-Wafer konnte die Reflektivitat
vom PEI-PSS-PAH-Wafer in Lysozymlésung ohne groRere Verdnderungen der
inneren z-Bereiche des Charakterisierungsprofils angepasst werden. Angesetzt
wurde fur das Charakterisierungsprofil das Modellprofil der Gleichung (2.54) mit
zwei Schichten, fur das Adsorptionsprofil das selbe Modellprofil mit drei
Schichten. Der Vergleich der Elektronendichteprofile zeigt, dass das
PEI-PSS-PAH-Schichtsystem offenbar stabiler ist. Die Differenz der Profile aus
der Messung in Proteinlosung und der Charakterisierungsmessung ist in

Abbildung 6.14 wiedergegeben. In dem Differenzprofil ist der Bereich unterhalb
von z=54 A gleich Null gesetzt.

Differenz der Elektronendichteprofile
T T

[——rei v 4.0 @1 mgmipi1r) Abbildung 6.14: Differenzprofil aus  der

] Adsorptionsmessung und der
Charakterisierungsmessung. Unterschiede der
— o012} ] Profile im Bereich unterhalb von z=54 A wurden
nicht berticksichtigt.

0.018

0.016 -

0.014

o
o
2

0.008 -

Elektronendichte [e/A’]

0.006

0.004

0.002

z[A]

Das Differenzprofil in Abbildung 6.14 beschreibt den charakteristischen Verlauf
einer adsorbierten Lysozymschicht. Die Dicke dieser Schicht kann aus den
ungefahren Positionen der Wendepunkte zu d = 34 A+2 A abgeschatzt werden.
Sie entspricht der Dicke einer Lysozymschicht mit einer ,side-on“-Konfiguration.

Das Maximum der Elektronendichte liegt mit 0,016 e/A® weit unterhalb der
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Elektronendichte des Lysozymmolekdls (Z,/v,,=0,46 e/A%. Es liegt daher im

Falle einer Adsorption von Lysozym auf dem bestehenden polyelektrolytischen
Schichtsystem nur eine unvollstandige Bedeckung mit Lysozym vor.

Wie im Fall der Adsorption von Proteinen auf reinen Silizium-Wafern ist es auch
im Fall der Adsorption von Proteinen auf polyelektrolytischen Schichten mdglich
Werte fur die Oberflachenkonzentration der adsorbierten Proteinschichten zu
bestimmen.

Fur die Elektronendichte des polyelektrolytisch beschichteten Wafers gilt vor und
nach der Adsorption in Analogie zu (6.3) und (6.4)

1 1 1
rlz fSianiZSi fPELerEL f

Wasser

z nWasser Z (69)

Wasser?

Z
2 2 2 Lys
rZ z fSi z nSiZSi fPEL z rPEL fWasser z nWasserZWasser fLys z v ’ (610)

Lys

mit

1 1 1
fSi z fPEL z fWasser z 1’
VA

2 2 2
fSi z fPEL z fWasser z f

L (6.11)

Lys

r oz, bezeichnet hierbei die mittlere Elektronendichte der Polyelektrolytmolekiile.

Durch die Wahl unterschiedlicher Volumenanteile 7., und 72, fir die

Polyelektrolytmolekile wurde bertcksichtigt, dass sich nach der Adsorption von
Lysozym auch das Profil der polyelektrolytischen Schicht andert. Schlie3t man
Desorption der Polyelektrolytmolekile aus, gilt

fe z fey z dz O. (6.12)

Verwendet man anstelle der Elektronendichtedifferenz den integrierten Ausdruck
r,z r,z dz, ergibtsich aus den integrierten Ausdrucken von (6.9), (6.10)
und (6.11) die Beziehung

fiys z dz Zz r,z r,z dz, (6.13)

Lys
w Zw

\ Lys

bzw. mit G —= f

Lys vy,
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M
S r,z r,z dz. (6.14)

G
Z Lys VLys nw Zw

Lys

Die mit Hilfe der Gleichung (6.14) erhaltenen Werte flur die
Oberflachenkonzentration des adsorbierten Lysozyms auf polyelektrolytischen
Schichtsystemen sind der Tabelle 6.5 zu entnehmen.

Polyelektrolytisches &, [mg/m ?] | Konzentration pH
Schichtsystem [mg/ml]
PEI-PSS 1,3+0,1 0,1 11
PEI-PSS 3,8+0,1 0,1 7
PEI-PSS-PAH 0,7+0,05 0,1 11

Tabelle 6.5: Oberflachenkonzentrationen des adsorbierten Lysozyms in Abhangigkeit vom
gewahlten polyelektrolytischen Schichtsystem.

Insgesamt kann man erkennen, dass die Tendenz von Lysozym auf einem
polyelektrolytischen Schichtsystem mit PSS als oberste Schicht zu adsorbieren
groler ist als auf einem mit PAH als oberste Schicht. Auch tragt die positive
Ladung der Lysozymmolektle bei pH 7 zu einer noch starkeren Adsorption bei.
Eine starkere Tendenz von Lysozym auf einem mit PSS abgeschlossenen,
polyelektrolytischen Schichtsystem zu adsorbieren wurde auch von Ladam et al.
[53] bei pH 7,35 beobachtet’. Dass Proteine auch dazu neigen in ein
polyelektrolytisches Schichtsystem einzudringen, wurde von Jackler et al. [42]
anhand der Adsorption von Staphylokokken-Nuklease (SNase) mit
Neutronenreflektometrie beobachtet. Ebenfalls wurde von Picart et al. [74]
beobachtet, dass geladene Kolloidperlen im Falle einer entgegengesetzten
Ladung zu der Oberflache eines polyelektrolytischen Schichtsystems in das
Schichtsystem eindringen, im Fall einer gleichen Ladung jedoch nur Uber der
Oberflache schweben. Obwohl die Ubertragung des Adsorptionsmodells der
Kolloidperlen auf das Adsorptionsmodell von Lysozym eine gute
Erklarungsmaglichkeit fur die Messergebnisse bieten wurde, muss jedoch auch
berticksichtigt werden, dass zwei der Messungen von Lysozym bei pH 11, dem
isoelektrischen Punkt des Proteins, durchgefiihrt wurden. Bei diesem pH-Wert
sollte die Gesamtladung des Proteins Null sein. Daher kann nicht allein die
Gesamtladung des Proteins als Erklarungsmoéglichkeit herangezogen werden.
Die Messung bei pH 7 zeigt allerdings auch, dass die positive Ladung von
Lysozym wesentlich zu einer starkeren Adsorption beitragt.

! Fur die adsorbierte Menge von Lysozym auf einem polyelektrolytischen Schichtsystem mit PSS
als oberste Schicht wurde von Ladam et al. ein Wert von 4,6 mg/m® gemessen, auf einem
polyelektrolytischen Schichtsystem mit PAH als oberste Schicht ein Wert von 2,6 mg/m?.
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6.1.6 Auswertung der Messungen von Hamoglobin auf
polyelektrolytischen Schichten
Untersucht wurde auch die Adsorption von Hamoglobin auf polyelektrolytisch
beschichteten Silizium-Wafern. Der pH-Wert lag bei allen Messungen bei pH 7,
dem isoelektrischen Punkt von Hamoglobin. Die Messung mit dem
PEI-PSS-Wafer erfolgte bei einer Konzentration der Hamoglobinldsung von
1 mg/ml, die Messungen mit den PEI-PSS-PAH-Wafern erfolgten bei den
Konzentrationen 1 mg/ml und 0,1 mg/ml.
Links in der Abbildung 6.15 ist die Reflektivitaitsmessung des PEI-PSS-Wafers in
der Hamoglobinlésung zusammen mit der zugehdrigen
Charakterisierungsmessung wiedergegeben. Rechts in der Abbildung sind die
jeweiligen Elektronendichteprofile dargestellt. Die Modellierung der Profile
erfolgte in beiden Fallen mit der Gleichung (2.54) (Kapitel 2.8). Dabei wurden fur
beide Profile zwei Schichten angenommen.

itat von Si-PSS-Wafer in H; Iésung Elektronendichteprofile
T T T

T T T T
©  PELNr. 3, Wasser
< PELN. 3, Ham. (1 mg/ml, pH 7)|
Fit 1 0.65

Intensitat (R/RF)

L L L L L L L L L
0 0.1 0.2 03 0.4 05 0.6 0.7 -50 0 50 100 150 200

q,[A%] z[A]

Abbildung 6.15: Links: Die Reflektivitdtsmessung vom PEI-PSS-Wafer im Wasser und in der
Hamoglobinldsung. Die Konzentration von Hamoglobin betrug 1 mg/ml, der pH-Wert pH 7.
Rechts: Elektronendichteprofile.

Der Vergleich zwischen der Charakterisierungsmessung und der Messung in
Hamoglobinlésung zeigt eine Verdnderung des Elektronendichteprofils, die sich
nicht nur auf die hoheren z-Bereiche oberhalb der polyelektrolytischen Schicht
beschrankt. Es ist daher davon auszugehen, dass wie im Fall von Lysozym sich
auch bei der Hamoglobinadsorption das Dichteprofii des vorhandenen
polyelektrolytischen Schichtsystems bestehend aus PEI und PSS mit verandert.

Die Messungen und die angepassten Modellreflektivitaten  vom
PEI-PSS-PAH-Wafer in  Hamoglobinlésung sind in  Abbildung 6.16
wiedergegeben. Die Modellierung der Elektronendichteprofile auf der rechten
Seite der Abbildung erfolgte ebenfalls formal mit Hilfe der Gleichung (2.54) mit
drei Schichten. Zuséatzlich zu den erf-Funktionsverlaufen der Grenzflache wurden
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auch lineare Profilverlaufe der Form (6.1) aus Kapitel 6 angesetzt. Hierdurch
konnte die Qualitat der Anpassung verbessert werden.

Reflektivitaten von Si-PSS-PAH-Wafer in Hamoglobinlésung Elektronendichteprofile
T T T T T T

T T T
O PELNr. 5, Wasser s PEL Nr. 5, Wasser
< PELNr. 5, Ham. (1 mg/ml, pH 7) = = = PEL Nr. 5, Ham. (1 mg/ml, pH 7)
o PELN.6Wasser || ool X PEL Nr. 6, Wasser

. 0.65 3 i
#  PELNr. 6, Ham. (0,1 mg/ml, pH 6,9) | ‘=1 =1 PEL Nr. 6, Ham. (0,1 mg/ml, pH 6,9)
Fit

Intensitat (RIRF)

0.45F

. . . .
07 -50 [) 50 100 150 200
z[A]

Abbildung 6.16: Links: Die Reflektivitatmessung von PEI-PSS-PAH-Wafern im Wasser und in der
Hamoglobinldsung bei Konzentrationen 1 mg/ml und 0,1 mg/ml. Der pH-Wert lag fir beide
Messungen bei pH 7. Rechts: Elektronendichteprofile.

Wie im Fall der Adsorption von Hamoglobin auf das polyelektrolytische
Schichtsystem PEI-PSS koénnte auch im Fall eines
PEI-PSS-PAH-Schichtsystems die Anderung des Profils nicht auf den hoheren
z-Bereich oberhalb des bestehenden Schichtsystems beschrankt werden.

In Analogie zu Kapitel 6.1.5 wurden auch im Fall der Adsorption von Hamoglobin
auf polyelektrolytischen Schichten mit Hilfe der Gleichung (6.14) die Werte fir
die Oberflachenkonzentrationen des adsorbierten Proteins berechnet. Fur das
Volumen und die Elektronenzahl von Hamoglobin wurden die Werte aus
Kapitel 6.1.4 verwendet. Die berechneten Werte sind der Tabelle 6.6 zu
entnehmen.

Polyelektrolytisches | @, [mg/m ?] | Konzentration pH
Schichtsystem [mg/ml]
PEI-PSS 3,02+0,5 1
PEI-PSS-PAH 4,2+0,4 1
PEI-PSS-PAH 3,6+£0,5 0,1 6,9

Tabelle 6.6: Werte fur die Oberflachenkonzentration G,, von Hamoglobin in Abhangigkeit vom
polyelektrolytischen Schichtsystem sowie Konzentration und pH-Wert der Hamoglobinlésung.

Wie man sieht, zeigen die Werte in in Tabelle 6.6, dass bei gleicher
Konzentration der Hamoglobinlésung die Proteinmolekile starker dazu neigen,
auf ein polyelektrolytisches Schichtsystem mit PAH als oberste Schicht zu
adsorbieren. Bei einer hoheren Konzentration ist auch eine héhere Tendenz zur
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Adsorption auf das polyelektrolytische Schichtsystem PEI-PSS-PAH
festzustellen.

6.1.7 Auswertung der Messung von Lysozym auf OTS

Reflektivitatsmessung vom OTS-beschichteten Silizium-Wafers in
Lysozymlosung wurde bei einer Konzentration von 0,1 mg/ml und einem pH-
Wert von pH 11 durchgefuhrt. Die Messung und die zugehérige angepasste
Modellreflektivitat ist auf der linken Seite der Abbildung 6.17 zu sehen. Das
Elektronendichteprofil, mit dem die Modellreflektivitdt berechnet wurde, ist auf
der rechten Seite der Abbildung wiedergegeben. Zur Modellierung des Profils
wurde die Gleichung (2.54) aus Kapitel 2.8 mit formal drei Schichten angesetzt.
Fur die Profilverlaufe wurden erf-Funktionen gewahlt. Zum Vergleich sind auch
die Charakterisierungsmessung des OTS-beschichteten Silizium-Wafers in

Wasser und das zugehorige Elektronendichteprofil in die Abbildung 6.17
eingeflgt.

Elektronendichteprofile
12

Reflektivitat von OTS-Wafer in Lysozymlosung
T T T T T

°

T
©  OTS-Waler, Wasser
4 OTS-Wafer, Lys. (0,1 mg/mi)
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Abbildung 6.17: Links: Die Reflektivitatmessung vom OTS-beschichteten Silizium-Wafer in
Wasser und in der Lysozymlésung. Die Proteinkonzentrationen der Lysozymldsung lag bei
0,1 mg/ml, der pH-Wert bei 11. Rechts: Elektronendichteprofile.

Der Vergleich zwischen der Charakterisierungsmessung und der Messung in
Lysozymldsung zeigt eine Erh6hung der Elektronendichte im Bereich zwischen
z=0 A und z=70 A. Dies deutet auf die Adsorption von Lysozym hin. Ebenfalls
beeinflusst wird hierbei die Elektronendichte der Wasserverarmungszone. Zur
besseren Ubersicht ist in Abbildung 6.18 die Differenz aus dem Profil der

Messung in Lysozymlésung und dem Profil der Charakterisierungsmessung
dargestellt.
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Differenz der Elektronendichteprofile
T T

Y0 Abbildung 6.18: Differenz aus dem Profil der
] Messung in Lysozymlésung und dem Profil der
Charakterisierungsmessung.

Elektronendichte [e/A%)

z[A]

Die Erhohung der Elektronendichte im Bereich der Wasserverarmungszone kann
durch eine Adsorption von Lysozym uber die hydrophoben Bereiche des
Lysozymmolekils erklart werden. Dies setzt eine Konformationsdnderung des
Lysozymmolekils gegenliber seinem nativen Zustand voraus.

6.2. Auswertung der Messungen an der Strahllinie ID1  5A

Die Messungen an der Strahllinie ID15A wurden alle bei einer Photonenenergie
von 72,5 keV durchgefiihrt. Nach jeder Reflektivititsmessung wurde durch eine
separate Messung die diffuse Streuung ermittelt. Hierbei war der Detektorwinkel
gegenuber dem Detektorwinkel bei der Reflektivititsmessung um einen
konstanten Betrag J=0,1° aul3erhalb der Einfallsebene verschoben. Aufgrund
der hohen Energie ist die Absorption der meisten Materialien vernachlassigbar.
Aus diesem Grund wurde bei den berechneten Reflektivitdten die Absorption b
Null gesetzt. Bedingt durch die starke Fokussierung ist die Flussdichte der
Strahllinie ID15A extrem hoch (maximale Flussdichte: 2,6-10* Photonen/s/mm?).
Daher ist auf eventuelle Strahlschaden zu achten

6.2.1 Auswertung der Messungen von Lysozym auf Siliz  ium

Reflektivitatsmessungen von Silizium-Wafern in Lysozymlosung wurden bei
einer Proteinkonzentration von 0,1 mg/ml und einem pH-Wert von pH 11
durchgefuhrt. Um die Reproduzierbarkeit der ersten Messung sicherzustellen,
wurde die Messung bei der selben Konzentration und dem selben pH-Wert
jedoch mit einem anderen Silizium-Wafer wiederholt. Die Messungen und die
dazu angepassten Modellreflektivitaten sind auf der linken Seite der
Abbildung 6.19 wiedergegeben. Rechts in der Abbildung sind die
Elektronendichteprofile dargestellt, mit denen die Modellreflektivitaten berechnet
wurden. Fur die Modellierung der Profile wurde das in Kapitel 2.8 angegebene
Effektive-Dichte-Profil formal mit drei Schichten verwendet. Im Gegensatz zu den
Messungen an der Strahllinie BL9 konnten bei den Messungen an der ID15A
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durch den grofRReren q,-Bereich auch die Oxidschichten der Silizium-Wafer

aufgeldst werden. Der Einfluss der Oxidschicht auf die jeweiligen gemessenen
Reflektivitaten ist an den langwelligen Oszillationen erkennbar. Fir die
Oxidschicht wurden Schichtdicken zwischen dg =11 A und d,, =12 A ermittelt.

Die kurzwelligeren Oszillationen, die im Bereich zwischen ,=0,05A™ und

0,=0,15 A™* auftreten, sind auf die adsorbierten Proteinschichten zuriickzufiihren.

Fur die Modellierung der jeweiligen Proteinschichten wurden zwei Schichten
angenommen.

Reflektivitaten von Si-Wafern in Lysozymlésung (0,1 mg/ml, pH 11) Elektronendichteprofile
12 T T T T T T T T T T T

Intensitat (R/RF)
Elektronendichte [e/A%
°
&

L L L L L L L L L L L L
0.6 0.7 0.8 0.9 1 20 0 20 40 6 0 100 120 140 160

0 8
z[A]

01 0.2 03 0.4 05
-1
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Abbildung 6.19: Darstellung der gemessenen und berechneten Reflektivititen vom

Silizium-Wafern in Lysozymldsung (links). Rechts sind die Dichteprofile vom Schichtsystem
dargestellt.

In Analogie zu Kapitel 6.1.2 wurden mit Hilfe der Gleichung (6.7) die
Proteindichteprofile der adsorbierten Lysozymschichten berechnet. Diese sind in
Abbildung 6.20 dargestellt. Zum Vergleich ist zuséatzlich die Messung an der BL9
(0,1 mg/ml, pH 11) in die Abbildung eingeftigt.

Dichteprofile der adsorbierten Lysozymschichten
T T T T T T T

— & essrg ‘ Abbildung 6.20: Proteindichteprofile der

= = =2 Messung
<1111+ Vergleichsmessung an der BLO|

adsorbierten Lysozymschichten. Zum Vergleich
ist die Messung an der BL9 (0,1 mg/ml, pH 11)
eingefigt. Obwohl die Messungen mit der
selben Konzentration und dem selben pH-Wert
durchgefiihrt  wurden, ist ein deutlicher
Unterschied der Dichteprofile aus den
Messungen an der BL9 und der ID15A zu
erkennen.

Proteindichte [g/cmz]

0.4

0 . . o .
20 0 20 40 60 100 120 140 160 180

%0
z[A]
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Wie man erkennen kann, sind die beiden Proteindichteprofile aus den
Messungen, die an der ID15A aufgenommen wurden, nahezu identisch. Dies
spricht fur eine gute Reproduzierbarkeit der Messungen. Der Vergleich mit dem
Profil aus der Messung an der BL9 zeigt jedoch einen deutlichen Unterschied
sowohl in der Breite des gesamten Dichteprofils als auch in der maximalen
Dichte. Mittels Integration der Proteindichteprofile wurden die Werte fur die
Oberflachenkonzentration des adsorbierten Lysozyms bestimmt (Tabelle 6.7).

G5 [mg/m 7]
1. Messung 5,31
2. Messung 5,44

Tabelle 6.7: Werte fir die Oberflachenkonzentration des adsorbierten Lysozyms der beiden
Messungen.

Die geringe Abweichung der Werte in Tabelle 6.7 voneinander (ca. 2%) ist ein
weiterer Beleg fir die Reproduzierbarkeit der Messungen der
Lysozymadsorption an der ID15A. Die Werte fir die Oberflachenkonzentration
zeigen allerdings auch eine grol3e Abweichung zu den Werten aus den
Messungen an der Strahllinie BL9 (siehe Kapitel 6.1.3).

Insgesamt kbnnen wegen der guten Reproduzierbarkeit der Messungen an der
ID15A Messartefakte durch falsche Justierung der Probe ausgeschlossen
werden. Als mdgliche Ursache fur die zu hohen Abweichungen sowohl im
Dichteprofil als auch in der Oberflachenkonzentration kdmen in diesem Fall
Strahlschaden an der Probe in Betracht. Vorstellbar ware die Bildung von dicht
gepackten Fragmenten auf der Oberflache, deren Dichte beim Ubergang zum
Flissigkeitsvolumen nahezu exponentiell abnimmt. Hierflr spricht auch, dass im
Gegensatz zu den Messungen an der Strahllinie BL9 fir die Anpassung der
Reflektivitaten in Abbildung 6.19 insgesamt zwei Schichten fur die Modellierung
der Lysozymschicht angenommen werden mussten.

6.2.2 Auswertung der Messungen von Hamoglobin auf Si  lizium

Ebenfalls durchgefiihrt wurden an der Strahllinie ID15A Reflektivitdtsmessungen
von Silizium-Wafern in Hamoglobinldsung. Auch hier wurden zwei Messungen
mit unterschiedlichen Wafern durchgefiihrt, um die Reproduzierbarkeit der
Messung zu Uberprufen. Fur beide Messungen wurde fur den pH-Wert pH 7, fur
die Proteinkonzentration 0,1 mg/ml gewéhlt. Die Reflektivitatsmessungen und
die dazu angepassten Modellreflektivitaten sind auf der linken Seite der
Abbildung 6.21 zu sehen. Rechts in der Abbildung sind die
Elektronendichteprofile dargestellt, mit denen die Modellreflektivitaten berechnet
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wurden. Fur die Modellierung des Schichtsystem wurde wie im Kapitel 6.2.1 das
Effektive-Dichte-Profil mit drei Schichten angesetzt.

Reflektivitaten von Si-Wafer in Hamoglobinlésung (0,1 mg/ml, pH 7) Elektronendichteprofile
T T T T T T T T

12

Intensitat (RIRF)

L L L L L L L L L L
0 0.1 0.2 03 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 -50 0 50 100 150

q, 1AM 2[A]

Abbildung 6.21: Darstellung der gemessenen und berechneten Reflektivititen vom
Silizium-Wafern in Hamoglobinldsung bei einer Konzentration von 0,1 mg/ml und pH 7 (links).
Rechts sind die Dichteprofile vom Schichtsystem dargestellt.

Mit Hilfe der Gleichung (6.7) aus Kapitel (6.1.2) wurden die Proteindichteprofile
der adsorbierten Hamoglobinschichten berechnet. Die Werte fur das Volumen,
die Elektronenzahl und molare Masse von Lysozym in Gleichung (6.7) wurden
durch die entsprechenden Werte von Hamoglobin aus Kapitel 6.1.4 ersetzt. Die
Proteindichteprofile sind in Abbildung 6.22 wiedergegeben.

Dichteprofile der adsorbierten Hamoglobinschichten
T T T

Abbildung 6.22: Dichteprofile der adsorbierten
Hamoglobinschichten.
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Auch hier stimmen wie bei der Messung mit Lysozym die beiden Profile der
Messungen an der ID15A sehr gut mit einander Uberein, zeigen aber vor allem in
der maximalen Dichte eine hohe Abweichung zu der Messung an der BL9. Die
maximale Dichte Uberschreitet sogar den Wert fur die Dichte eines
Hamoglobinmolekiils M,../v,,=1,24 glcm®. Die Breite der Schicht scheint sich
allerdings verringert zu haben. Beides kann auf eine starke Denaturierung von
Hamoglobin hindeuten, bei der womdbglich auch die Tetramerstruktur des
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Proteins verloren geht. Der hierdurch frei werdende Hohlraum innerhalb des
Hamoglobinmolekils (siehe Kapitel 4.2) trdgt dann insgesamt zu einer
Verdichtung innerhalb der Schicht bei.

Aus den Proteindichteprofilen wurden mittels Integration die Werte fur die
Oberflachenkonzentration in Tabelle 6.8 berechnet.

Giys [mg/m 7]
1. Messung 8,22
2. Messung 8,00

Tabelle 6.8: Werte fir die Oberflachenkonzentration des adsorbierten Hamoglobins der beiden
Messungen.

Zwar weichen auch hier die Werte fur die Oberflachenkonzentration leicht von
den Werten aus den Messungen an der Strahllinie BL9 ab, insgesamt fallt aber
wegen der geringeren Schichtdicke die Abweichung kleiner aus als im Fall von
Lysozym.

6.3. Diskussion der Ergebnisse

Um zu demonstrieren, dass mit Hilfe der Rontgenreflektometrie bei hoher
Energie die in-situ-Untersuchung der Proteinadsorption an  fest-
flussig-Grenzflachen moglich ist, wurden insgesamt Rontgenreflektivitats-
messungen an adsorbiertem Lysozym und H&amoglobin durchgefihrt. Als
Substrate wurden Silizium-Wafer mit einer nativen Oxidschicht, polyelektrolytisch
beschichtete Silizium-Wafer mit positiver und negativer Oberflachenladung und
OTS-beschichtete Silizium-Wafer mit einer hydrophoben Grenzflache gewahlt.
Fur die Adsorption von Lysozym auf Silizium zeigt sich bei den Messungen an
der Strahllinie BL9, dass die Struktur der adsorbierten Schicht weitgehend mit
den Modellen aus Kapitel 2.8 beschrieben werden kann. Insbhesondere konnten
in diesem Fall auch Parameter wie Schichtdicke, Rauigkeit und Dispersion direkt
interpretiert werden. Bei der konzentrationsabhdngigen Messungen wurden
sowohl die Ausbildung von Monolagen als auch die Ausbildung von Doppellagen
beobachtet. Bei den pH-abhangigen Messungen zeigen die Messungen, dass
bei pH-Werten unterhalb des isoelektrischen Punktes von Lysozym, aufgrund
der gegenseitigen Abstof3ung der positiven geladenen Lysozymmolekiile,
kompaktere Konfigurationen der Lysozymmolekuile auf der Oberflache zuné&chst
verhindert werden. Mit steigendem pH-Wert und der damit verbundenen
Abnahme der positiven Ladung der Molekile stellen sich auch kompaktere
Konfigurationen der Lysozymmolekiile ein.

Fur die Messungen mit Hamoglobin zeigen die Modellierungen der
Elektronendichteprofile, dass fur die adsorbierten Proteinschichten zwei
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Schichten angenommen werden mussen. Dartberhinaus kdnnen die Strukturen
der adsorbierten Hamoglobinschichten nur anhand des gesamten
Elektronendichteprofils interpretiert werden. Wie die Modellierung der
Reflektivitat in Abbildung 6.10 zeigt, gibt eine einfache Modellierung der Schicht
wie im Fall von Lysozym nur in einem kleineren q,-Bereich die gemessene

Reflektivitat wieder. Das bedeutet, dass unter Berlcksichtigung eines gréf3eren
g,-Bereiches eine genauere Auflosung des Elektronendichteprofils ermoglicht
wird. Die Tatsache, dass die Struktur der jeweiligen adsorbierten
Hamoglobinschichten nur anhand des gesamten Elektronendichteprofils
interpretiert werden kann, ist ein Zeichen dafur, dass die haufig verwendeten
Modelle (Effektive-Dicht-Modell und Box-Modell) fur das Elektronendichteprofil
an ihre Grenzen stof3en. Sie kdnnen zwar immer noch dazu verwendet werden,
um das Elektronendichteprofil zu parametrisieren, die einzelnen Parameter wie
Schichtdicke, Rauigkeit und Dispersion kénnen jedoch nicht mehr als von
einander unabhangig betrachtet werden. Aus diesem Grund ist die eindeutige
Interpretation dieser Parameter wie im Fall der Messung von Lysozym auf
Silizium an der BL9 nicht mehr mdglich. Die Interpretation des Gesamtprofils und
die Bestimmung der Werte fur die Oberflachenkonzentration des adsorbierten
Hamoglobins legen auRerdem nahe, dass man davon ausgehen muss, dass die
Hamoglobinmolekile nach der Adsorption nicht mehr in ihrem nativen Zustand
vorliegen. Begriinden kann man dies damit, dass Hamoglobin im Gegensatz zu
Lysozym kein  hartes Protein ist und nach der Adsorption
Konformationsanderungen unterliegt.

Die Untersuchungen der Adsorption von H&amoglobin und Lysozym auf
polyelektrolytisch beschichteten Silizium-Wafern zeigen, dass man in nahezu
allen Fallen unabhéngig von der Oberflachenladung des Schichtsystems die
Reflektivitdtsdaten nicht einfach durch die Annahme einer adsorbierten Schicht
oberhalb des bestehenden polyelektrolytischen Schichtsystems erklaren kann.
Die Adsorption von Proteinmolekilen bewirkt offenbar auch eine
Strukturverdnderung des gesamten polyelektrolytischen Schichtsystems.
Aufgrund  des  geringen  Elektronendichtekontrastes  zwischen  der
polyelektrolytischen Schicht und der adsorbierten Proteinschicht kann allerdings
nicht geklart werden, ob und wieweit die Proteinmoleklle das polyelektrolytische
Schichtsystem  durchdringen.  Schliet man eine  Desorption  der
Polyelektrolytmolektle bei der Messung in der Proteinlésung aus, kann man mit
Hilfe der Informationen Uber das Elektronendichteprofil der
Charakterisierungsmessung des polyelektrolytischen Substrates und der
Messung in Proteinlosung die Oberflachenkonzentration des adsorbierten
Proteins bestimmen. Die Vergleiche der Oberflachenkonzentrationen von
adsorbierten Proteinen auf polyelektrolytischen Schichten mit denen von
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adsorbierten Proteinen auf reinen Silizium-Wafern zeigen insgesamt sowohl fir
Lysozym als auch fur Hamoglobin eine verminderte adsorbierte Menge der
Proteine am isoelektrischen Punkt. Begrinden kann man dies durch eine
reduzierte Beweglichkeit der Proteinmolekile auf einer polyelektrolytisch
beschichteten Oberflache. Auf diese Weise kdnnen nach der Adsorption auf eine
polyelektrolytisch beschichtete Oberflache keine hoheren Packungsdichten der
Proteinmolektle durch Diffusion auf der Oberflache entstehen. Die Messung von
Lysozym bei pH 7, also unterhalb des isoelektrischen Punktes (positiv geladenes
Protein), zeigt aber auch eine starkere Adsorption des Proteins auf eine negativ
geladene PSS-Schicht im Vergleich zu der Messung mit reinen Silizium-Wafern.
Offenbar spielt die Gesamtladung des Proteins fur die Adsorption auf eine
polyelektrolytische Oberflache eine entscheidende Rolle.

Die Messung der Adsorption von Lysozym auf die hydrophobe OTS-Schicht
zeigt, dass durch die Adsorption von Lysozym auf die OTS-Schicht die
Elektronendichte der Wasserverarmungszone erhéht wird. Erklaren kann man
diesen Sachverhalt durch die hydrophobe Wechselwirkung zwischen der
OTS-Schicht und dem Lysozymmolekil tber die hydrophoben Bereiche des
Molekils. Dadurch dringen die hydrophoben Bereiche des Proteins verstarkt in
die Wasserverarmungszone ein und erhéhen somit die Elektronendichte in der
Wasserverarmungszone.

Zusatzliche Messungen mit hoch fokussierter Synchrotronstrahlung an der
Strahllinie ID15A der europaischen Synchrotronstrahlungsanlage haben gezeigt,
dass man Strahlsch&den an der zu untersuchenden Proteinprobe beim hdheren
Strahlungsflussdichten nicht mehr ausschlielRen kann. Insbesondere im Fall von
Lysozym weisen die Messergebnisse fur die adsorbierten Mengen grol3e
Unterschiede zu den Messergebnissen an der Strahllinie BL9 auf. Der Umstand,
dass die adsorbierte Lysozymschicht nicht mehr mit einer einfachen Schicht
modelliert werden kann, kann als ein weiteres Zeichen daflr gedeutet werden,
dass das Protein nicht mehr in seiner nativen Form vorliegt. Dies zeigt vor allem,
dass generell bei Messungen an biologischen und organischen Proben ein
Kompromiss gefunden werden muss zwischen einer hohen
Strahlungsflussdichte flr eine bessere Statistik der Messung und der
Vermeidung von Strahlschaden an der zu untersuchenden Probe. Fir diesen
Zweck erweisen sich Strahlungsquellen mit einer hohen Energie jedoch einer

Fokussierung wie an der BL9 (Flussdichte: 7-10°Photonen/s/mm?®) als
geeigneter.
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7. Zusammenfassung und Ausblick

7.1. Zusammenfassung

Der Effekt der Proteinadsorption spielt Gberall dort eine Rolle, wo Proteine mit
Grenzflachen in Kontakt treten. Um den Effekt der Proteinadsorption zu
untersuchen ist es wichtig, dass diese in situ d.h. mit der umgebenden
Proteinlésung erfolgt. Die Methode, die im Rahmen dieser Arbeit fur die
Untersuchung der Proteinadsorption an einer fest-flissig-Grenzflache verwendet
wurde, ist die Rontgenreflektometrie bei hoher Energie. Durch die hohe
Photonenenergie des Rontgenstrahls wird seine Absorption in der flissigen
Phase der Proteinldsung vermindert. Insgesamt konnte im Rahmen dieser Arbeit
gezeigt werden, dass sich diese Methode sehr gut dazu eignet die Struktur
adsorbierter Proteinschichten mit hoher Aufldsung in situ zu untersuchen. Im
einzelnen wurde die Adsorption der Proteine Lysozym und Hamoglobin auf
unterschiedlichen Substraten untersucht. Als Substrate wurden Silizium-Wafer
mit einer nativen Oxidschicht, polyelektrolytisch beschichtete Silizium-Wafer und
mit OTS beschichtete Silizium-Wafer verwendet. Im Fall der Adsorption von
Lysozym auf Silizium war es mdglich die adsorbierte Schicht durch ein einfaches
Schichtmodell zu  beschreiben. Insbesondere konnten hierbei die
pH-Abhangigkeit und die Konzentrationsabhangigkeit der adsorbierten Schichten
systematisch untersucht werden. Im Fall der Adsorption von Hamoglobin auf
Silizium zeigte die quantitative Auswertung, dass es nicht mehr mdglich ist die
adsorbierte Proteinschicht mit einem einfachen Schichtmodell zu beschreiben.
Auch konnte gezeigt werden, dass man durch die Berticksichtigung eines
groReren qg,-Bereiches eine hohere Auflosung des Dichteprofils erhalt.

Im Rahmen der Messungen der Proteine Hamoglobin und Lysozym auf
polyelektrolytisch beschichteten Silizium-Wafern zeigte sich, dass die Adsorption
des Proteins auf das polyelektrolytische Schichtsystem nicht durch eine einfache
Schicht oberhalb des polyelektrolytischen Schichtsystems beschrieben werden
kann. Mit der Adsorption des Proteins finden offensichtlich auch
Strukturverdnderungen im polyelektrolytischen Schichtsystem statt. Zugleich ist
der Kontrast zwischen der Elektronendichte des adsorbierten Proteins und der
Elektronendichte der polyelektrolytischen Schichten gering, sodass es sich als
insgesamt schwierig erweist die Struktur des adsorbierten Proteins zu
untersuchen.  Dennoch  besteht die  Mdoglichkeit mit Hilfe des
Charakterisierungsprofils des polyelektrolytischen Schichtsystems die Menge
des adsorbierten Proteins zu ermitteln. Im Detail konnte gezeigt werden, dass
am isoelektrischen Punkt des Proteins die Tendenz auf ein polyelektrolytisches
Schichtsystem zu adsorbieren geringer ist als auf Silizium-Wafer mit einer
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nativen Oxidschicht. Andererseits konnte im Fall geladener Lysozymmolekile
unterhalb des isoelektrischen Punktes gezeigt werden, dass durch eine
anziehende Wechselwirkung zwischen den positiv geladenen
Lysozymmolekilen und der negativ geladenen PSS-Schicht eine im Vergleich zu
unbeschichteten Silizium-Wafern starkere Adsorption stattfindet.

Anhand der die Untersuchung der Adsorption von Lysozym auf hydrophoben
OTS-beschichteten Silizium-Wafern konnte gezeigt werde, dass durch die
hydrophobe Wechselwirkung zwischen der OTS-Schicht und den hydrophoben
Bereichen der Lysozymmolekiile Adsorption oberhalb der
Wasserverarmungszone der OTS-Schicht stattfindet und zugleich durch das
Eindringen der Lysozymmolekile in die Wasserverarmungszone die
Elektronendichte in diesem Bereich erhéht wird.

Ferner konnte durch den Vergleich der Messdaten von adsorbierten Proteinen
auf Silizium an der Strahllinie BL9 bei DELTA und der Strahllinie ID15A an der
ESRF gezeigt werden, dass bei einer zu hohen Strahlungsflussdichte wie sie an
der ID15A vorliegt (Flussdichte: 2,6-10" Photonen/s/mm?) die Entstehung von
Strahlschaden nicht mehr zu vermeiden ist. Sinnvoller sind daher
Strahlungsquellen mit einer hohen Photonenenergie allerdings einer schwachen
Fokussierung.

7.2. Ausblick

Wie im Rahmen dieser Arbeit gezeigt werden konnte, eignet sich die
Rontgenreflektometrie bei hoher Energie dazu die Struktur von adsorbierten
Proteinen in situ zu untersuchen. Daher kann diese Methode auch kinftig neben
anderen Methoden eingesetzt werden, um andere im Rahmen dieser Arbeit nicht
durchgefiihrten Probensysteme zu untersuchen. Neben der Adsorption anderer
Proteine wie Insulin und Amylin, die von grof3er biologischer Relevanz sind,
konnte sich auch der Einfluss von Salzen und anderen Kosolvenzien auf die
Adsorptionseigenschaft durch Veranderung der Protein-Protein- und Protein-
Substrat-Wechselwirkung als wichtiges Forschungsgebiet erweisen. Auch die
Verwendung anderer Substrate als die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten
kénnte besser zum Verstandnis der Wechselwirkungsmechanismen beitragen,
die fUr die Adsorption von Proteinen verantwortlich sind.

Im Rahmen dieser Arbeit erfolgten die Modellierungen der Elektronendichte-
profile mit dem Box-Modell und dem Effektive-Dichte-Modell aus Kapitel 2.8 . Bei
beiden Modellen konnte die vertikale Struktur des adsorbierten Proteins nur
anhand des gesamten Dichteprofils interpretiert werden. Dieses Resultat legt
nahe, dass fur die Modellierung des Elektronendichteprofils adsorbierter Proteine
andere Verfahren zur Erstellung von Schichtmodellen herangezogen werden
mussen. Ein Ansatz zur Simulation des Elektronendichteprofils aus Daten des
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jeweilige Proteins (PDB-Datei) ist in [98] am Beispiel von Ribonuklease (RNase)
angegeben. Solche Simulationen kdnnen sich als hilfreich erweisen, um
genauere Informationen Uber die Packungsdichte, Orientierung und
Konformation der adsorbierten Proteine zu erhalten. Ein weiterer Aspekt, der
ebenfalls kunftig untersucht werden kann, ist die laterale Struktur der
adsorbierten Proteinschicht. Um Informationen Uber der laterale Struktur zu
erhalten, sind Messungen der diffusen Roéntgenstreuung von der
fest-flissig-Grenzflache notig. Dies erweist sich bei in situ Messungen allerdings
als schwierig, da beim Durchgang des Rontgenstrahls durch die flissige Phase
stets auch diffuse Streustrahlung am Fliissigkeitsvolumen entsteht. Uberwinden
lieRe sich dieses Problem, indem man den einfallenden Strahl vom Bereich
unterhalb des Substrates an die fest-flissig-Grenzflache leitet und zugleich far
das Substrat ein Material mit niedriger Streuung in dem zu messenden g-Bereich
wahlt.
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8. Anhang

8.1. Die Abéles-Matrix-Methode

Eine andere Methode als das in Kapitel 2.5 vorgestellte Parratt-Verfahren zur
Berechnung der Reflektivitdt eines Schichtsystems ist die Transfermatrix-
Methode von Abéles [1,6]. Die Herleitung dieser Methode erfolgt unter der
Annahme einer ebenen, zeitlich periodischen elektromagnetischen Welle. Ist bei
einer linear polarisierten Welle der elektrische Feldvektor senkrecht zur
Einfallsebene gerichtet, nennt man die Welle transversal elektrisch (TE); ist der
magnetische Feldvektor senkrecht zur Einfallsebene gerichtet, nennt man die
Welle transversal magnetisch (TM). Da die Stetigkeitsbedingungen an
Grenzflachen fir TM- und TE-Wellen unabhangig voneinander gelten, kann jede
beliebige Polarisation als eine Superposition dieser beiden
Polarisationsrichtungen angenommen werden. Im Folgenden wird die x-z-Ebene
als Einfallsebene gewahlt. Die Grenzflache liegt in der x-y-Ebene. Weiterhin soll
z die einzige Richtung sein, von der die materialabhangigen Gréf3en eund m
abhangen. Fir eine TE-Welle gilt E ,=E ,=0.

Die Maxwell'schen Gleichungen in Materie lauten fir den Fall der TE-Welle:

#H, #H #E, iwm

Y0 8.1a ¥ ———H_, 0 8.2a
#y #z ( ) #z c - ( )
#H, #H, iwe i wm

E, O 8.1b —H, O 8.2b

#z  #X c 7 ( ) c 7 ( )
#H,  #H #E, iwm

Y = 0 8.1 —~ ——H_, 0 8.2

#x #y (8.10) #x c ° (8.20)

Die Gleichungen der TM-Welle (H,=H ,=0) ergeben sich, indem einerseits E und
H und andererseits eund 7 untereinander vertauscht werden'. Daher wird hier
die Betrachtung auf den Fall der TE-Welle beschrankt.

Aus den Gleichungen (8.1a), (8.1b), (8.1c) und (8.2b) folgt, dass H,, H, und E,,
von y unabh&ngig sind. Mit Hilfe der Gleichungen (8.2a) und (8.2c) lassen sich
H, und H, aus (8.1b) eliminieren und man erhalt die Gleichung fur E,

1In den meisten Fallen (auch fur Réntgenstrahlen) kann e =n’ (n=Brechungsindex) und m=1
gesetzt werden.
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#;fg iZEg n?k’E, %"##Ezy, (8.3)
mit n? enund k .
Gleichung (8.3) I16st man mit dem Separationsansatz
E, x,z XxUz. (8.4)
Daraus ergibt sich der Ausdruck

Damit diese Gleichung fur beliebige x und y guiltig ist, missen die rechte und die
linke Seite der Gleichung jeweils konstant sein. Somit lasst sich (8.5) aufspalten
in die Ausdriicke

1 d*X
X g K? (8.6)
und
d’U dinmdu - - 2
7 dz dz " kU K?U. (8.7)
Aus (8.6) folgt fur E,
E, Uze™ ", (8.8)

U(z) ist im Allgemeinen eine komplexe Funktion mit der Phase 7(z). Fur E, lautet
die Flache konstanter Phase

f z K x konstant. (8.9)
Der Winkel g zwischen der Flachennormalen und der x-Achse ist gegeben durch

1df z
tang K a2

(8.10)
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Im Spezialfall einer homogenen ebenen Welle gelten:
fz k,zund K Kk,. (8.11)

Aus den Gleichungen (8.2a) und (8.2c) folgt, dass die Ausdricke fur H, und H,
durch eine ahnliche Form wie fur E, gegeben sind. Diese lauten:

H, Vze™", (8.12)
H, Wze"™", (8.13)

Mit Hilfe der Gleichungen (8.1b), (8.2a) und (8.2c) erhalt man nach Elimination
von W(z) folgende Beziehungen fur die Amplituden U(z), V(z) :

iz o c z (8.14)
du . wm
— —V ) 8.15
dz ! c z ( )

Die L6sung der gekoppelten Differentialgleichungen (8.14) und (8.15) beschreibt
die Amplitude des elektromagnetischen Feldes abhéngig von der vertikalen
Richtung z. Man beachte, dass die materialabhangigen GrofRen eund mbeliebige
Funktionen von z sind. Daher ist eine geschlossene Lésung nicht in jedem Fall
maoglich. Im Folgenden wird eine iterative Matrixmethode fir die L&sung
vorgestellt.

Aus der Theorie der Differentialgleichungen [8] folgt, dass das Gleichungssystem
(8.14), (8.15) linear unabhangige partikulare Lésungen (U, V,) und (U, V)
besitzt. Die allgemeine Ldsung lautet:

Uz U, z U, z
a ! b ~2
V z V, z V,z "’ (8.16)
oder in Matrixschreibweise
U z U,z U,z a
V z V,z V,z b~ 8.17)

Seien U, und V, die Werte fur U(z) und V(z) bei z = 0, dann folgt
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UO Ul O UZ O a

V, V,0 V,0 b’
Wahlt man die willkurlich gewahlten Funktionen U,(z), V,(z), U,(z) und V,(z) so,
dass

(8.18)

u,o v,0 1, 8.19
u,0 V,0 O (8.19)
gilt, folgt aus den Gleichungen (8.17) und (8.18)
Uz U
Mz ~0
V 7 v, (8.20)
mit
U,z U,z
M Z 1 2
V.z V,z (8.21)

M(z) hat hierbei die Bedeutung einer Transfermatrix, die in dem jeweiligen
Medium die Komponenten des elektrischen und des magnetischen Feldes in der
x-y-Ebene bei z =0 in die bei einem beliebigen z tberfihrt. Die Matrix M(z) wird
auch als die charakteristische Matrix des Mediums bezeichnet.

Die Komponenten der Matrix M(z) fir den Fall eines homogenen Mediums
werden im Folgenden bestimmt. Hierzu wird von konstanten e und m
ausgegangen. Fur K und 7(z) gelten die Bedingungen (8.11).

Wie man leicht nachrechnen kann, erfillen die Funktionen

Uz Acos k,z Bsink,z,

ck :
V z —= Asin k,z Bcos k,z (8.22)
imw

die Gleichungen (8.14) und (8.15).
Wahlt man die Konstanten A und B so, dass die Anfangsbedingungen (8.19)
erfullt sind, erhalt man fur U,(z), V,(z), U,(z) und V,(2)
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U, z cos k,z

ck, .
V,z —=sink,z
i mw

(8.23)

mw
ck
V,z cos k,z.

U, z : sin k,z

-
0

z z,
1

z z,

z z,,
n

z z,
n 4

R
Yy X

Abbildung 8.1: Skizze des Schichtsystems zur Berechnung der Transfermatrix
M(z).

Handelt es sich um ein Schichtsystem, das aus mehreren homogenen Schichten
mit je einer charakteristischen Matrix M (z) zusammengesetzt ist (Abbildung 8.1),

dann erhalt man fur M(z2):

Mz M,z z, furz, z z,,
Mz M,,2z z,,M,z,, z, furz, , z z,,
(8.24)
Mz Myz z,M,2z, z, M,,2,, 2, , M, z,, 2z, furz, z z,
Mz Myz z, M, 2z, 2z, M,,2,, 2, , M, z,, 2z, furz, z .

mit
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i
M. 2 cos k; ,z Esm K,z ck;,
i i » P mw'
ip;sin k;,z  cos K,z

(8.25)

Hierbei bezeichnet k; , die z-Komponente des Wellenvektors im Medium j und z;
die Hohe der Grenzflache unterhalb des Mediums | (siehe Abbildung 8.1). Die
Stetigkeit an den Grenzflachen ist durch die Stetigkeitsbedingungen der
Tangentialkomponenten des E- und H-Feldes (bzgl. der x-y-Ebene)
gewabhrleistet.

Um eine Beziehung fur die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten eines
Schichtsystems zu erhalten, werden fir den einfallenden, reflektierten und

transmittierten Strahl ebene Wellen der Form

Eyl Eylo ik,,z k,,x wt A 7 ei Ky X wt ,
Eyl' E;Oel anZZ kn‘xx wt R z e| kn.xx wt , (8,26)
E; Eytoei Ko,z Ko,x wt T 2 ei Ko X wt

angesetzt. Das Minuszeichen bei k, deutet darauf hin, dass sich die Welle in
negativer z-Richtung ausbreitet. Die entsprechenden Ausdricke fur H, erhalt
man aus der Beziehung:

ck,
H, Ey. (8.27)
nw
Diese lauten:
i ck i Kk t
HI n,z Az e| ax X Wi '
“ omw
ck i
HXr ~“™n,z R 7 el K, X wt , 8.28
P (8.28)
ck i
H; 0O,z T 7 el K, X wt )
n w

Unter Bericksichtigung der Stetigkeitsbedinungen an den Grenzflachen z z,

und z z, ergeben sich fur U(z) und V(z) die Ausdrucke:
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uz, T z,, uz, Az, Rz, ,
cko,, ck, 1, (8.29)
V z, mO—OWTzo,Vzn mn”—llWAzn R z,
Aus Gleichung (8.20) folgt
U z, Uz
Mz n
V 2z, 0y 2 (8.30)

Setzt man die Ausdricke aus (8.29) in Gleichung (8.30) ein, so folgt fur die
Reflexions- und Transmissionskoeffizienten eines Schichtsystems

m m m m
r B 21 pn 177722 11 pn 1 12 pO’ (831)
A My Pn 1M My Pn 1Mz Po
2
¢ L Pn 1 (8.32)
A My Pn 1My My Py 1Myp Po
mit
ck,, ck, .,
Po —5 Paa T (8.33)
Im Spezialfall einer einzigen glatten Grenzflache ist M gegeben durch
m 10 (8.34)
01

Aus (8.31) und (8.32) erhalt man wieder die Gleichungen fur den Fresnel'schen
Reflexions-und Transmissionkoeffizienten (vgl. (2.26) und (2.28) aus Kapitel 2.4)

P1 Po
rg ——, 8.35
0 5 (8.35)
2p,
t . 8.36
0 5 pe (8.36)

Bei einer rekursiven Anwendung des Matrix-Verfahrens findet man mit Hilfe von
(8.24) und (8.29) den Ausdruck
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IVln Zn 1 Zn A Zn R Zn A Zn ! R Zn ! (837)
pn 1 A Zn R Zn pn A Zn R Zn
Einsetzen der Ausdricke fur M, und Auflosen der Gleichung ergibt
R 7 r eZikn,zdn
rn n A n pl’] 1 pn pl’] 1 pn n,n 1 2ikn2dn' (838)
Zn pn 1 pn pn 1 pn I’n,n 1 e I
Rz, ,

mit der Schichtdicke d, z, ; z, und dem Reflexionskoeffizienten r

nnl Az ,

an der Grenzflache n-1. Verwendet man schlieRlich noch den Ausdruck

Mo 1n z g far den Fresnel'schen Reflexionskoeffizienten der Grenzflache n,

ergibt sich die Rekursionsgleichung (2.37) aus Kapitel 2.5:

2ik, ,d,
rl’] 1,n rn,n 1 e

r 2ik, d, "

n 1,n
1 r.n 1,nrn,n 1e
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